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1. Sausosios plėvelės kompozicija, tinkanti minkštoms kapsulėms, kai kompozicija iš esmės susideda iš 42-84 masės ( gelį sudarančių medžiagų, apimanti jota-karagenino ir plėvelę sudarančio modifikuoto krakmolo arba bulvių krakmolo mišinį; plastifikuojantį agentą ir buferį, kur modifikuoto krakmolo ir jota-karagenino masių santykis svyruoja nuo 1,5:1 iki 4,0:1.

2. Kompozicija, tinkanti minkštos kapsulės formavimui, kai kompozicija apima jota-karageniną ir mažiausiai vieną plėvelę sudarantį modifikuotą krakmolą, parinktą iš grupės, susidedančios iš hidroksipropilinto tapijokos krakmolo, hidroksipropilinto kukurūzų krakmolo, rūgštimi praskiesto hidroksipropilinto grūdų krakmolo, ir iš anksto kleisterizuotų modifikuotų grūdų krakmolų arba bulvių krakmolo, ir kur minėtas krakmolas turi hidratacijos temperatūrą žemesnę nei 90 oC ir kur modifikuoto krakmolo ir jota-karagenino masių santykis svyruoja nuo 1,5:1 iki 4,0:1.

3. Kompozicija pagal 1 punktą, kur plastifikuojantis agentas yra glicerinas.

4. Kompozicija pagal 3 punktą, kur minėtas buferis yra natrio arba kalio druska.

5. Kompozicija pagal 3 punktą, dar apimanti ir konservantą.

6. Kapsulė, apimanti apvalkalą ir užpildą, kai apvalkalas susideda iš esmės iš plėvelės pagal 1 punktą.

7. Kapsulė pagal 6 punktą, kur minėto jota-karagenino yra elastifikuojančiu požiūriu efektyvus kiekis.

8. Kapsulė pagal 6 punktą, kur minėto plėvelę sudarančio modifikuoto krakmolo arba bulvių krakmolo yra struktūrizuotos plėvelės sudarymui efektyvus kiekis.

9. Kompozicija, tinkanti drėgnos plėvelės, skirtos medžiagų kapsuliavimui, sudarymui, kai kompozicija apima plėvelę sudarantį modifikuotą krakmolą arba bulvių krakmolą ir jota-karageniną masių santykiu nuo 1,5:1 iki 4,0:1, kai minėta plėvelė geba lydytis mažiausiai maždaug 207 kPa (30 psi) slėgyje.

10. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas masių santykis yra intervale nuo 2:1 iki 3:1.

11. Kompozicija pagal 9 punktą, papildomai apimanti buferio sistemą ir kur minėta plėvelė geba lydytis slėgių intervale nuo 2007 kPa iki 2070 kPa ir lydymosi temperatūrų intervale 25-80 oC.

12. Kompozicija pagal 11 punktą, turinti lydalo temperatūrą 4-20 oC aukštesnę už minėtą lydymosi temperatūrą.

13. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas arba bulvių krakmolas apima 12-30 masės ( nuo plėvelės kompozicijos.

14. Kompozicija pagal 13 punktą, kur minėtas plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas arba bulvių krakmolas apima 20-30 masės ( nuo minėtos kompozicijos.

15. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas krakmolas yra natyvus bulvių krakmolas.

16. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas yra rūgštimi modifikuotas hidroksipropilintas grūdų krakmolas.

17. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš iš anksto kleisterizuoto modifikuoto grūdų krakmolo, iš anksto kleisterizuoto rūgštimi praskiesto modifikuoto grūdų krakmolo, staigiai išdžiovinto rūgštimi modifikuoto natyvaus grūdų krakmolo, hidroksipropilinto rūgštimi modifikuoto tapijokos krakmolo, maltrinų, modifikuoto daug amilozės turinčio grūdų krakmolo ir kitų modifikuotų grūdų krakmolų.

18. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas jota-karageninas apima 6-12 masės ( nuo kompozicijos masės.

19. Kompozicija pagal 18 punktą, kur karageninas apima 8-10 masės ( nuo kompozicijos masės.

20. Kompozicija pagal 19 punktą, kur karageninas apima maždaug 10 masės ( nuo kompozicijos masės.

21. Kompozicija pagal 9 punktą, kur karageninas yra standartizuotas jota-karageninas.

22. Kompozicija pagal 9 punktą, kur minėtas plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas arba bulvių krakmolas ir minėtas jota-karageninas apima mažiausiai 20 ( kompozicijos masės.

23. Kompozicija pagal 9 punktą, kur kompozicija papildomai apima plastifikuojantį agentą ir buferį.

24. Kompozicija pagal 23 punktą, kur minėtas plastifikuojantis agentas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš glicerino, sorbitolio, propilenglikolio, polietilenglikolio.

25. Kompozicija pagal 24 punktą, kur plastifikuojantis agentas apima ne daugiau kaip 50 ( kompozicijos masės.

26. Valgomoji minkšta kapsulė, kuri apima minkštą sausą apvalkalą, apimantį:

(i) maždaug 12-24 masės ( karegenino;

(ii) maždaug 30-60 masės ( plėvelę sudarančio modifikuoto krakmolo;

(iii) maždaug 10-60 masės ( plastifikuojančio agento;

(iv) maždaug 1-4 masės ( dvibazinio natrio fosfato buferio; ir

kur (ii) : (i) masių santykis svyruoja nuo 1,5:1 iki 4,0:1, ir minėtas apvalkalas dengia minkštos kapsulės užpildo medžiagą.

27. Minkšta kapsulė pagal 26 punktą, kur plastifikuojantis agentas susideda iš glicerino arba sorbitolio arba jų mišinio, o plėvelę sudarantis modifikuotas krakmolas yra parinktas iš modifikuoto grūdų krakmolo, rūgštimi modifikuoto hidroksipropilinto grūdų krakmolo ir hidroksipropilinto rūgštimi modifikuoto tapijokos krakmolo.

28. Sausosios plėvelės kompozicija, tinkanti minkštoms kapsulėms pagal 1 punktą, apimanti:

(i) 12-24 masės ( karegenino;

(ii) 24-60 masės ( modifikuoto krakmolo arba bulvių krakmolo;

(iii) 10-60 masės ( plastifikuojančio agento;

(iv) 1-4 masės ( buferio; 

(v) 0-0,4 masės ( konservanto.

