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1. Vartojama plėvelė, kuri prilimpa ir ištirpsta vartotojo burnoje, kur minėta plėvelė yra vieno sluoksnio plėvelė, apimanti bent vieną vandenyje tirpų polimerą ir antimikrobiniu požiūriu efektyvų bent dviejų eterinių aliejų derinį, parinktą iš grupės, susidedančios iš (i) 0,01-4 masės % timolio, (ii) 0,01-4 masės % metilo salicilato, (iii) 0,01-4 masės % eukaliptolio, ir (iv) 0,01-15 masės % mentolio.

2. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, apimanti bent tris iš minėtų eterinių aliejų.

3. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, apimanti timolį, metilo salicilatą, eukaliptolį ir mentolį.

4. Vartojama plėvelė pagal 3 punktą, papildomai apimanti gliukono rūgšties druską.

5. Vartojama plėvelė pagal 3 punktą, papildomai apimanti vario gliukonatą.

6. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, kurioje minėtas vandenyje tirpus polimeras yra parinktas iš grupės, susidedančios iš pululano, hidroksipropilmetilceliuliozės, hidroksietilceliuliozės, hidroksipropilceliuliozės, polivinilpirolidono, karboksimetilceliuliozės, polivinilalkoholio, natrio alginato, polietilenglikolio, tragakanto gumos, guaro gumos, akacijos gumos, arabiko gumos, poliakrilo rūgšties, metilmetakrilato kopolimero, karboksivinilpolimero, amilozės, didelį amilozės kiekį turinčio krakmolo, hidroksipropiliuoto didelį amilozės kiekį turinčio krakmolo, dekstrino, pektino, hitino, chitozano, levano, elsinano, kolageno, želatinos, zeino, gluteno, sojos baltymo izolato, išrūgų baltymo izolato, kazeino ir jų mišinių.

7. Vartojama plėvelė pagal 6 punktą, kurioje minėtas vandenyje tirpus polimeras yra pululanas.

8. Vartojama plėvelė pagal 7 punktą, apimanti:

40-80 masės % pululano; 0,01-4 masės % timolio; 0,01-4 masės % metilsalicilato; 0,01-4 masės % eukaliptolio; ir 0,01-15 masės % mentolio.

9. Vartojama plėvelė pagal 6 punktą, papildomai apimanti:

0,01-5 masės % bent vieno stabilizatoriaus;

0,001-0,1 masės % bent vieno dažiklio;

0,1-8 masės % vandens;

0,1-15 masės % bent vieno saldiklio;

0,1-15 masės % bent vieno aromatizatoriaus;

0,1-4 masės % bent vieno šaldančio agento; ir

0,1-5 masės % bent vienos paviršinio aktyvumo medžiagos.

10. Vartojama plėvelė pagal 9 punktą, kurioje minėtas bent vienas stabilizatorius yra parinktas iš grupės, susidedančios iš ksantano gumos, lokusto pupų gumos ir karagenano, ir minėtas bent vienas saldiklis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš sacharino, aspartamo ir acesulfamo K.

11. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, kurioje minėta plėvelė prie savęs iš esmės nelimpanti.

12. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, kurioje minėta plėvelė neturi glicerino ir sorbitolio.

13. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, kurioje minėta plėvelė neturi drėkiklių.

14. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, kurioje eteriniai aliejai apima bent 10 masės % plėvelės.

15. Vartojama plėvelė pagal 14 punktą, kurioje eteriniai aliejai apima bent 15 masės % plėvelės.

16. Vartojama plėvelė pagal 1 punktą, papildomai apimanti vandens kiekį nuo 3 masės % iki 8 masės %.

17. Fiziologiniu požiūriu priimtinos plėvelės pagal 1-16 punktus panaudojimas gamybai farmacinės kompozicijos, skirtos antimikrobinio agento efektyvaus kiekio burnos ertmėje atpalaidavimui ir užlaikymo padidinimui.

18. Panaudojimas pagal 17 punktą, kuriame antimikrobinis agentas apima mentolį, metilo salicilatą, eukaliptolį ir timolį.

19. Panaudojimas pagal 17-18 punktus, kuriame pululano kiekis plėvelėje yra nuo 40 masės % iki 80 masės %.

20. Panaudojimas pagal 17-19 punktus, kuriame antimikrobinio agento kiekis plėvelėje yra nuo 5 masės % iki 12 masės %.

