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1. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje, turinčioje vieną arba kelis veikliuosius ingredientus ir vieną arba kelis klampius hidrofilinius polimerus, galinčius veikti prieš atpalaidavimo terpės joninės jėgos silpninimo efektą, vykstant minėto(ų) veikliojo ingrediento(-ų) kontroliuojamam atpalaidavimui iš kompozicijos.

2. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje, turinčioje vieną arba kelis veikliuosius ingredientus ir vieną arba kelis klampius hidrofilinius polimerus, minėto veikliojo ingrediento(-ų) iš kompozicijos kontroliuojamo atpalaidavimo palaikymui atpalaidavimo terpėje su kintama jonine jėga.
3. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 1 arba 2 punktą, kur atpalaidavimo terpės joninė jėga yra intervale iki 0,4.

4. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 1 arba 2 punktą, kur atpalaidavimo terpės joninė jėga yra tokia pati, kokia sutinkama skrandžio ir žarnų trakte tiek nevalgius, tiek ir pavalgius.

5. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 1 arba 2 punktą, kur atpalaidavimo terpės joninė jėga yra intervale maždaug nuo 0,01 iki maždaug 0,2.

6. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 1 arba 2 punktą, kur atpalaidavimo terpė yra skrandžio ir žarnų traktas nevalgymo sąlygomis arba pavalgius.

7. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje, turinčioje vieną arba kelis veikliuosius ingredientus ir vieną arba kelis klampius hidrofilinius polimerus, kad sutrukdytų minėto veikliojo ingrediento(-ų) dozės paleidimui iš kompozicijos išilgai skrandžio ir žarnų trakto tiek nevalgymo sąlygomis, tiek ir pavalgius.

8. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur hidrofilinė kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicija papildomai turi farmaciniu požiūriu priimtinų receptūrinių agentų.

9. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur hidrofilinės kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijos sudėtis yra tokia:

veiklusis ingredientas(-ai) 0,01-50% (m/m)

klampus hidrofilinis polimeras(-ai) 0,01-80% (m/m)

iš anksto gelizuotas krakmolas 0,01 -< 80% (m/m)

farmaciniu požiūriu priimtini receptūriniai agentai, iki 100% (m/m)

10. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo masės dalis hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje yra intervale nuo maždaug 0,01 % iki mažiau 80 % (m/m).

11. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 10 punktą, kur iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo masės dalis hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje yra intervale nuo maždaug 0,01 % iki maždaug 15 %.

12. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 11 punktą, kur iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo masės dalis hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje yra intervale nuo maždaug 0,01 % iki maždaug 5 %.

13. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 12 punktą, kur iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo masės dalis hidrofilinėje kontroliuojamo atpalaidavimo kompozicijoje yra maždaug 5 %.

14. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur vieno arba kelių klampių hidrofilinių polimerų klampumas yra nuo 150 iki 100,000 mPa.s (2% vandeninio tirpalo tariamas klampumas 20 oC temperatūroje).

15. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur vieno arba kelių klampių hidrofilinių polimerų masės dalis yra intervale nuo maždaug 0,01 iki maždaug 80 %.

16. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur vienas arba keli klampūs hidrofiliniai polimerai yra hidroksipropilceliuliozė.

17. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 16 punktą, kur vienas arba keli klampūs hidrofiliniai polimerai dar gali būti hidroksipropilmetilceluliozė ir kur hidroksipropilceliuliozės masės dalis yra intervale tarp maždaug 25% ir maždaug 62 %, ir hidroksipropilmetilceliuliozės masės procentai yra intervale nuo 0 iki maždaug 16 %.

18. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį iš 1-15 punktų, kur vienas arba keli klampūs hidrofiliniai polimerai yra hidroksipropilmetilceliuliozė.

19. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur vienas arba keli klampūs hidrofiliniai polimerai yra hidroksipropilceliuliozė ir hidroksipropilmetilceliuliozė.

20. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 19 punktą, kur hidroksipropilceliuliozės ir hidroksipropilmetilceliuliozės santykis yra intervale nuo 1:5 iki 5:1.

21. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 20 punktą, kur hidroksipropilceliuliozės ir hidroksipropilmetilceliuliozės santykis yra intervale nuo 1:1 iki 5:1.

22. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal 21 punktą, kur hidroksipropilceliuliozės ir hidroksipropilmetilceliuliozės santykis yra intervale nuo 3:1 iki 5:1.

23. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur kompozicija papildomai turi vandenyje tirpaus polimero kaip tirpumo greičio pagerintojo.

24. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur kompozicija turi hidroksipropilo (-ciklodekstrino.

25. Iš anksto gelizuoto (peptizuoto) krakmolo panaudojimas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur veiklusis ingredientas yra 9-hidroksirisperidonas.

