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1. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema, apimanti:

vidinę vaisto šerdį, apimančią terapiškai efektyvų kiekį agento, kuris efektyvus, gaunant norimą vietinį arba sisteminį fiziologinį arba farmakologinį efektą;

vidinį vamzdelį, kuris nepralaidus minėto agento praėjimui, kur minėtas vidinis vamzdelis turi pirmąjį ir antrąjį galus ir dengia bent dalį vidinės vaisto šerdies, kur vidinio vamzdelio apimtis ir forma yra sudaryta iš medžiagos taip, kad šis vidinis vamzdelis yra stabilus erdvės požiūriu, kad nekeisdamas formos galėtų priimti minėtą vaisto šerdį;
nepralaidų elementą, kuris yra minėto vidinio vamzdelio pirmajame gale, kur šis nepralaidus elementas trukdo praeiti minėtam agentui iš minėtos vaisto šerdies per šį vidinio vamzdelio pirmąjį galą; ir
pralaidų elementą, kuris yra minėto vidinio vamzdelio antrajame gale, kur šis pralaidus elementas sudaro sąlygas minėto agento difuzijai iš minėtos vaisto šerdies per vidinio vamzdelio antrąjį galą, kur šis pralaidus elementas yra sudarytas iš medžiagos, kuri pralaidi vaisto praėjimui; ir
pralaidaus išorinio sluoksnio, dengiančio mažiausiai dalį minėto vidinio vamzdelio, kur šis pralaidus elementas apima bent dalį pralaidaus išorinio sluoksnio.
2. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas vidinis vamzdelis yra polimeras arba metalas.
3. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas nepralaidus elementas apima nepralaidų dangtelį, kuris priglunda prie minėto vidinio vamzdelio pirmojo galo.
4. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, dar apimanti kiaurymę per minėtą nepralaidų vidinį vamzdelį, per kurį susisiekia vaisto šerdis su pralaidžiu išoriniu sluoksniu.
5. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas pralaidus elementas apima pralaidų kamštį, kuris priglunda prie vidinio vamzdelio antrojo galo.
6. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 5 punktą, kur minėtas pralaidus kamštis turi radialinį išorinį paviršių ir galinį paviršių priešingoje vaisto šerdžiai pusėje.
7. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas veiklusis agentas yra steroidas, geriau kortikosteroidas, dar geriau fluocinolono acetonidas.
8. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas veiklusis agentas yra neuroprotektorius, geriau nimodipinas.
9. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur minėtas nepralaidus vidinis vamzdelis yra sudarytas iš medžiagos, kuri kliudo ardančių agentų patekimui į minėtą vidinę vaisto šerdį, jeigu minėta sistema yra neapsaugota nuo ardančių agentų.
10. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur vidinis vamzdelis yra sudarytas iš medžiagos, parinktos iš etilvinilacetato, polivinilacetato, tinklinės struktūros polivinilalkoholio, tinklinės struktūros polivinilbutirato, etilenetilakrilato kopolimero, polietilheksilakrilato, polivinilchlorido, polivinilacetalio, plastifikuoto etilenvinilacetato kopolimero, polivinilalkoholio, polivinilacetato, etilenvinilchlorido kopolimero, polivinilesterių, polivinilbutirato, polivinilformalo, poliamidų, polimetilmetakrilato, polibutilmetakrilato, plastifikuoto polivinilchlorido, plastifikuoto nailono, plastifikuoto minkšto nailono, plastifikuoto polietilentereftalato, natūralaus kaučiuko, poliizopreno, poliizobutileno, polibutadieno, polietileno, politetrafluoretileno, polivinilidenchlorido, poliakrilnitrilo, tinklinės struktūros polivinilpirolidono, politrifluorchloretileno, chlorinto polietileno, poli(1,4‘-izopropilidendifenilenkarbonato), vinilidenchlorido, akrilnitrilo kopolimero, vinilchlorido-dietilfumarato kopolimero, silikoninio kaučiuko, etilenpropileno kaučiuko, silikonkarbonato kopolimerų, vinilidenchlorido-vinilchlorido kopolimero, vinilchlorido-akrilnitrilo kopolimero ir vinilidenchlorido-akrilnitrilo kopolimero.
11. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur išorinis sluoksnis yra sudarytas iš medžiagos, parinktos iš etilvinilacetato, polivinilacetato, tinklinės struktūros polivinilalkoholio, tinklinės struktūros polivinilalkoholio, tinklinės struktūros polivinilbutirato, etilenetilakrilato kopolimero, polietilheksilakrilato, polivinilchlorido, polivinilacetalio, plastifikuoto etilenvinilacetato kopolimero, polivinilalkoholio, polivinilacetato, etilenvinilchlorido kopolimero, polivinilo esterio, polivinilbutirato, polivinilformalo, poliamidų, polimetilmetakrilato, polibutilmetakrilato, plastifikuoto polivinilchlorido, plastifikuoto nailono, plastifikuoto nailono, plastifikuoto polietilentereftalato, natūralaus kaučiuko, poliizopreno, poliizobutileno, polibutadieno, polietileno, politetrafluoretileno, polivinilidenchlorido, poliakrilnitrilo, tinklinio polivinilpirolidono, politrifluorchloretileno, chlorinto polietileno, poli(1,4‘-izopropilidendifenilenkarbonato), vinilidenchlorido, akrilonitrilo kopolimero, vinilchlorido-dietilfumarato kopolimero, silikoninio kaučiuko, etilen-propileno kaučiuko, silikonkarbonato kopolimerų, vinilidenchlorido-vinilchlorido kopolimero, vinilchlorido-akrilonitrilo kopolimero ir vinilidenchlorido-akrilonitrilo kopolimero.
12. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur agentas parinktas iš anestetikų, priešvėžinių agentų, priešuždegiminių agentų, priešgrybelinių agentų, priešvirusinių agentų, ląstelės transportą/mobilumą žeminančių agentų, vaistų nuo glaukomos, imunologinio atsako modifikatorių, peptidų ir baltymų, augimo hormonų, steroidinių junginių, kortikosteroidų, karboanhidrazės inhibitorių, neuroprotektorių, antibiotikų, priešbakterinių agentų, antialergenų, dekongestantų, miotikų ir anticholinesterazės, midriatikų, simpatomimetikų ir provaistų.
13. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistema pagal 1 punktą, kur agentas parinktas iš lidokaino, benzodiazepamo, 5-fluoruracilo, adriamicino, 6-manozės fosfato, flukonazolo, trinatrio fosfomonoformato, trifluortimidino, acikloviro, gancikloviro, DDI, DDC, AZT, kolchicino, vinkristino, citoksalaksino B, insulino, insulino, susijusio su augimo faktoriumi, nimodipino, tetraciklino, chlortetraciklino, bacitracino, neomicino, polimiksino, gramicidino, oksitetraciklino, chloramfenikolo, gentamicino, tritromicino, sulfonamidų, sulfacetamido, sulfametizolo, sulfisoksazolo, idoksuridino, nitrofurazono, natrio propionato, antazolinometapirilino, chlorfeniramino, pirilamino, profenpiridamino, hidrokortizono, hidrokortizono acetato, deksametazono 21-fosfato, deksametazono, prednizolono, fluocinolono acetonido, fluocinolono, medrizono, metilprednizolono, prednizolono 21-fosfato, prednizolono acetato, fluormetalono, betametazono, triminolono, fenilefrino, nafazolino, tetrahidrazolino, pilokarpino, eserino salicilato, karbacholo, di-izopropilfluorfosfato, fosfolinjodo, demekario bromido, atrofino sulfato, ciklopentolato, homatropino, skopolamino, tropikamido, eukatropino, hidroksiamfetamino, epinefrino ir susijusių junginių ir jų druskų.
14. Panaudojimas prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistemos pagal 1 punktą, kur vaisto šerdis apima agentą, parinktą iš steroido arba neuroprotektoriaus, gamyboje vaisto, skirto akių edemos, akių neovaskuliarizacijos arba akių uždegimo gydymui.
15. Panaudojimas pagal 14 punktą, kur minėtas veiklusis agentas yra kortikosteroidas, geriau fluocinolono acetonidas.
16. Panaudojimas pagal 14 punktą, kur minėtas veiklusis agentas yra neuroprotektorius, geriau nimodipinas.
17. Prailginto atpalaidavimo vaisto tiekimo sistemos gamybos būdas, apimantis:

vidinės vaisto šerdies patalpinimą vamzdelyje, kuris yra stabilus erdvės požiūriu, kad vaisto šerdis, turinti terapiškai efektyvų aktyvaus agento kiekį, patektų be vaisto šerdies formos pakitimo; ir minėtas vamzdelis yra nepralaidus minėto agento praėjimui,
patalpinimą šio vamzdelio galinio elemento, kad sudarytų vamzdelį uždaru galu, kur minėtas galinis elementas parinktas iš nepralaidaus dangtelio ir pralaidaus kamščio; ir

sudarymą išorinio sluoksnio aplinkui dalį minėto vamzdelio, kur išorinis sluoksnis sudarytas iš medžiagos, parinktos iš pralaidžios medžiagos ir nepralaidžios medžiagos.
18. Būdas pagal 17 punktą, kur minėto galinio elemento patalpinimas apima minėto galinio elemento sujungimą su minėto vamzdelio ilgiu, kad susidarytų indo pavidalo elementas.
19. Būdas pagal 17 punktą, kur minėtas vaisto šerdies patalpinimas apima minėtos vaisto šerdies patalpinimą vamzdelio ilgyje, kurio apimtis ir forma yra sudaryta iš medžiagos taip, kad šis vamzdelio ilgis minėto patalpinimo metu yra stabilus erdvės požiūriu.
20. Būdas pagal 18 punktą, kur minėtas sujungimas apima atsirėmimą minėto galinio elemento į pirmą minėto vamzdelio ilgio galą ir palieka antrąjį minėto vamzdelio ilgio galą neuždengtą.
21. Būdas pagal 18 punktą, kur minėtas sujungimas apima nepralaidaus dangtelio sujungimo pakopą su minėtu vamzdelio ilgiu ir kur minėtas išorinio sluoksnio susidarymas apima išorinio sluoksnio susidarymą iš pralaidžios medžiagos.
22. Būdas pagal 18 punktą, kur minėtas sujungimas apima pralaidaus kamščio sujungimą su minėtu vamzdelio ilgiu ir kur minėtas išorinio sluoksnio susidarymas apima išorinio sluoksnio susidarymą iš nepralaidžios medžiagos.
23. Būdas pagal 22 punktą, dar apimantis kiaurymės susidarymą išoriniame nepralaidžiame sluoksnyje prie pat minėto pralaidaus kamščio.
24. Būdas pagal 23 punktą, kur minėtas kiaurymės susidarymas dar apima kiaurymės susidarymą prie pat kamščio paviršiaus galo, priešais minėtą vaisto šerdį.
25. Būdas pagal 23 punktą, kur minėtas kiaurymės susidarymas dar apima kiaurymės susidarymą prie pat minėto kamščio radialinio paviršiaus.
26. Būdas pagal 23 punktą, kur minėtas kiaurymės susidarymas dar apima daugelio kiaurymių susidarymą.
27. Būdas pagal 17 punktą, kur vamzdelis apimtimi ir forma yra sudarytas iš medžiagos taip, kad šis vamzdelis yra stabilus erdvės požiūriu, kad priimtą vaisto šerdį, nesikeičiant jo formai.

