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1. Transderminė sistema (TDS), turinti pagrindinį sluoksnį, inertišką matricos komponentams, savaime prilimpančią matricą, turinčią rotigotino, ir apsauginę foliją arba plėvelę, pašalinamą prieš naudojimą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad savaime prilimpanti matrica susideda iš kieto arba pusiau kieto pusiau pralaidaus polimero

(1) kur rotigotinas įtrauktas laisvos bazės formoje,

(2) kuris yra prisotintas rotigotinu ir turi minėtą rotigotiną kaip daugybę mikrotalpų matricoje,

(3) kuris rotigotino laisvai bazei yra labai gerai pralaidus, 

(4) kuris nepralaidus rotigotino protonizuotai formai,

(5) kur mikrotalpų didžiausias diametras yra mažesnis už matricos storį.

2. TDS pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad mikrotalpų vidutinis diametras yra 0,5-20 (m intervale. 

3. TDS pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad savaime prilimpanti matrica neturi dalelių, kurios galėtų absorbuoti rotigotino druskas TDS/odos sandūroje.

4. TDS pagal bet kurį vieną iš 1 -3 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad polimerinė matrica turi silikoninių klijų tipo spaudimui jautrius klijus.

5. TDS pagal bet kurį vieną iš 1 -4 punktų, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad polimerinė matrica turi dvejus arba daugiau silikoninių klijų spaudimui jautrius klijus kaip pagrindinius klijų komponentus.

6. TDS pagal 5 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad silikoninių klijų tipo spaudimui jautrūs klijai yra aukšto lipnumo silikoninių klijų tipo spaudimui jautrių klijų, turinčių polisiloksano su derva, ir vidutinio lipnumo silikoninių klijų tipo spaudimui jautrių klijų, turinčių polisiloksano su derva, mišinys.

