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1. Prie gleivinės limpanti pusiau kieta kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima:

- bent jau vieną pirmąjį biolipnų poliakrilo rūgšties tipo želatinizuojantį polimerą, skersiniais ryšiais susiūtą su alilsacharoze arba alilpentaeritritoliu tarp 0,1 ir 5 masės % nuo kompozicijos kiekiu, 
- bent jau vieną pirmąjį biolipnų želatinizuojantį polimerą, gautą iš akrilo rūgšties, skersiniais ryšiais susiūtą su alilsacharoze arba alilpentaeritritoliu tarp 0,1 ir 5 masės % nuo kompozicijos kiekiu, 

- bent jau vieną hidratuojantį/drėkinantį agentą tarp 0 ir 20 masės % nuo kompozicijos kiekiu, 

- bent jau vieną riebalų/lipofilinį agentą tarp 0 ir 50 masės % nuo kompozicijos kiekiu,
- bent jau vieną soliubilizacijos/emulgavimo agentą tarp 0 ir 70 masės % nuo kompozicijos kiekiu,

- bent jau vieną neutralizacijos agentą, pakankamu kiekiu, kad kompozicijos pH būtų tarp 2 ir 6, 
- estriolį tarp 0,001 ir 0,05 masės % nuo kompozicijos kiekiu,

- vandenį, pakankamu kiekiu, kad suformuotų kompoziciją.
2. Kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad estriolio yra tarp 0,001 ir 0,005 masės % nuo kompozicijos kiekiu.
3. Kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad estriolio yra tarp 0,001 ir 0,002 masės % nuo kompozicijos kiekiu.
4. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad akrilo rūgšties polimeras, susiūtas su divinilglikoliu, yra Polycarbophil AA1.
5. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad akrilo rūgšties polimeras, susiūtas su alilsacharoze arba alilpentaeritritoliu, yra karbomeras.
6. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame hidratuojantis/drėkinantis agentas yra parinktas iš grupės, sudarytos iš glicerolio, propilenglikolio, dipropilenglikolio, polietilenglikolio, poliglicerolių, sorbitolio, pentaertitritolio ir metilgliukozės eterio darinių.
7. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame riebalų/lipofilinis komponentas yra parinktas iš grupės, sudarytos iš parafino, vazelino, mineralinės alyvos, augalinio aliejaus ir hidrinto augalinio aliejaus.
8. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame soliubilizacijos/emulgavimo agentas yra parinktas iš grupės, sudarytos iš polietilenglikolio riebalų rūgščių esterių, ricinos aliejaus polioksietilenintų darinių, fosfolipidų ir jų mišinių, polioksietileninto sorbitano riebalų rūgščių, natrio alkilsulfatų, sorbitano esterių, glicerilmonostearato, polioksietilenalkileterių ir polioksietilenstearatų.
9. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kuriame neutralizacijos agentas yra parinktas iš grupės, sudarytos iš NaOH, KOH tirpalų ir trietanolamino.
10. Kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji dar apima konservantą, parinktą iš parabenų ir jų druskų, benzenkarboksirūgšties ir jos druskų ir sorbo rūgšties ir jos druskų tarp 0,02 ir 1 masės % nuo kompozicijos kiekiu.
11. Kompozicijų pagal ankstesnius punktus gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šias pakopas:
1- konservantų tirpinimą distiliuotame vandenyje, pridėjimą, jeigu reikia, rūgštinančio agento iki gaunant pH tarp 2,5 ir 3,5 taip, kad polimerai nesudarytų gelio sekančioje pakopoje,
2- želatinizuojančių polimerų pridėjimą į ankstesnėje pakopoje gautą tirpalą, stiprų maišymą iki pasiekiama puiki dispersija,
3- neutralizuojančio agento pridėjimą į ankstesnėje pakopoje gautą mišinį, jo maišymą iki pasiekiamas pH tarp 4 ir 5, tinkantis polimerui želatinizuotis ir vaginaliniam taikymui,

4- kompozicijos kitų komponentų įjungimą į gelį, gautą ankstesnėje pakopoje.
12. Būdas pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis dar apima estriolio ištirpinimą arba dispergavimą hidratavimo/drėkinimo agente prieš jo įjungimą į gelį.
13. Kompozicijų pagal nuo 1 iki 10 punktų gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima šias pakopas:

1‘ konservantų tirpinimą distiliuotame vandenyje, rūgštinančio agento pridėjimą iki 

gaunant pH tarp 2,5 ir 3,5 taip, kad polimerai nesudarytų gelio sekančioje pakopoje,

2‘ želatinizuojančių polimerų pridėjimą į ankstesnėje pakopoje gautą tirpalą, stiprų maišymą iki pasiekiama puiki dispersija,

3‘ estriolio įjungimą į mišinį, sudarytą iš riebalų komponentų ir soliubilizacijos/emulgavimo agento,

4‘ mišinio iš 2‘ pakopos pridėjimą į dispersiją iš 1‘ pakopos,

5‘ neutralizuojančio agento pridėjimą iki pasiekiamas pH tarp 4 ir 5, tinkantis polimerui želatinizuotis ir vaginaliniam taikymui.
14. Kompozicijų pagal nuo 1 iki 10 punktų panaudojimas gamyboje vaistų, kurie yra taikomi gleivinių membranoms vaginaliniu būdu.
15. Panaudojimas pagal 14 punktą gamyboje vaistų, skirtų urogenitalinės atrofijos dėl estrogeno trūkumo, gydymui ir prevencijai.

