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1. Miltelių kompozicija, apimanti steroidinę molekulę ir amorfinį silicio dioksidą /kvarcą, turintį specifinį paviršiaus plotą mažiausiai 250 m2/g, kur steroidinė molekulė yra ištirpinta tirpiklyje, absorbuotame ant amorfinio silicio dioksido paviršiaus ir kur steroidinė molekulė tirpiklyje yra persotintos koncentracijos.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kurioje steroidinė molekulė yra pasirinkta iš grupės, 

susidedančios iš estradiolio ir jo eterių, etinilo estradiolio, konjuguotų estrogenų, testosterono ir jo esterių, ciproterono, drospirenono, etonogestrelio, dezogestrelio, gestodeno, levonorgestrelio, noretisteronų, norgestimato, noretindrono, noretindrono acetato, noretinodrelio, norgestimato, norgestrelio, medrogestono, medroksiprogesterono acetato, progesterono, spironolaktonų, eplerenono, kanrenoato, kanrenono, dicirenono, meksrenoato, prorenoato, epostano, mezpirenono, oksprenoato, spirorenono, spiroksazono, prorenono, azopriznilo, beklometazono dipropionato, betametazono, betametazono valerato, budesonido, klobetazolio propionato, klobetazono butirato, kortizono acetato, deksametazono, fludrokortizono acetato, prednizolono, prednizono, alfakalcidolio, kalcifediolio, kalciferolio ir kalcitriolio.

3. Kompozicija pagal 2 punktą, kurioje steroidinė molekulė yra drospirenonas ir/arba estradiolio valeratas.

4. Kompozicija pagal 3 punktą, kurioje steroidinė molekulė yra drospirenonas.

5. Kompozicija pagal bet kurį iš 1-4 punktų, kurioje tirpiklis yra etanolis, iš dalies sintetinis trigliceridas arba augalinis aliejus. 

6. Miltelių kompozicijos, apimančios steroidinę molekulę, gamybos būdas, apimantis stadijas:

c) steroidinės molekulės kiekį, kuris viršija šios steroidinės molekulės sočiojo tirpalo tirpiklyje koncentraciją, visiškai ištirpina tirpiklyje; ir

d) stadijoje a) gautą persotintą tirpalą maišo su amorfiniu silicio dioksidu, turinčiu specifinį paviršiaus plotą mažiausiai 250 m2/g.

7. Miltelių kompozicijos, apimančios steroidinę molekulę, gamybos būdas, apimantis stadijas:

d) steroidinės molekulės kiekį, kuris lygus šios steroidinės molekulės sočiojo tirpalo tirpiklyje koncentracijai, visiškai ištirpina tirpiklyje; ir

e) stadijoje a) gautą sotųjį tirpalą maišo su amorfiniu silicio dioksidu, turinčiu specifinį paviršiaus plotą mažiausiai 250 m2/g, ir

f) dalį tirpiklio išgarina.

8. Būdas pagal 6 arba 7 punktą, kuriame steroidinė molekulė yra pasirinkta iš grupės, 

susidedančios iš estradiolio ir jo eterių, etinilo estradiolio, konjuguotų estrogenų, testosterono ir jo esterių, ciproterono, drospirenono, etonogestrelio, dezogestrelio, gestodeno, levonorgestrelio, noretisteronų, norgestimato, noretindrono, noretindrono acetato, noretinodrelio, norgestimato, norgestrelio, medrogestono, medroksiprogesterono acetato, progesterono, spironolaktonų, eplerenono, kanrenoato, kanrenono, dicirenono, meksrenoato, prorenoato, epostano, mezpirenono, oksprenoato, spirorenono, spiroksazono, prorenono, azopriznilo, beklometazono dipropionato, betametazono, betametazono valerato, budesonido, klobetazolio propionato, klobetazono butirato, kortizono acetato, deksametazono, fludrokortizono acetato, prednizolono, prednizono, alfakalcidolio, kalcifediolio, kalciferolio ir kalcitriolio.

9. Būdas pagal 8 punktą, kuriame steroidinė molekulė yra drospirenonas ir/arba estradiolio valeratas.

10. Būdas pagal bet kurį iš 6-9 punktų, kurioje tirpiklis yra etanolis, iš dalies sintetinis trigliceridas arba augalinis aliejus.

11. Miltelių kompozicija, gauta būdu pagal bet kurį iš 6-10 punktų. 

12. Farmacinė dozavimo forma granulės, tabletės, kapsulės arba žirnelio, apimančio kompoziciją pagal bet kurį iš 1-5 arba 11 punktų, pavidalu.

13. Amorfinio silicio dioksido, turinčio specifinį paviršiaus plotą, didesnį nei 250 m2/g, panaudojimas persotintos koncentracijos tirpale esančios steroidinės molekulės rekristalizacijos slopinimui.

