1

1. Stabilaus vandeninio gelio metronidazolio pagrindu gamybos būdas, apimantis einančias viena po kitos stadijas, kuriose:
(A) sudaro tirpiklio terpę M, apimančią vandenį ir propileno glikolį:

(B) metronidazolį ištirpina šioje tirpiklio terpėje M, kur po šio ištirpinimo nebūtinai seka terpės atskiedimas, kurį vykdo pridedant vandens, tokiu būdu gaunant metronidazolio tirpalą S; ir po to
(C) gautą tirpalą S sumaišo su gelį sudarančiu polimeru, turinčiu laisvų karboksilo grupių, kurios gali būti pilnai arba iš dalies neutralizuotos iki karboksilatų formos kiekiu, pakankamu, kad užtikrintų kompozicijos gelio susidarymą.
2. Būdas pagal 1 punktą, kur propileno glikolio ir vandens masės santykis terpėje M, sudarytoje (A) stadijoje, yra tarp 2 % ir 15 %.
3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur terpė M, sudaryta (A) stadijoje, papildomai turi konservantą.
4. Būdas pagal 3 punktą, kur konservantas yra metilparabeno ir propilparabeno mišinys.
5. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur (B) stadijoje metronidazolio tirpinimą terpėje M vykdo temperatūroje tarp 40 ir 60 oC.
6. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur(B) stadijoje metronidazolį įveda į terpę M su metronidazolio ir terpės M masės santykiu tarp 0,5 ir 2,5 %.
7. Būdas pagal 6 punktą, kur metronidazolio tirpalas S, gautas (B) stadijos pabaigoje, turi metronidazolio koncentraciją, didesnę nei 0,5 masės % visos vandeninio tirpalo masės atžvilgiu.
8. Būdas pagal bet kurį vieną iš ankstesnių punktų, kur metronidazolio S tirpale, gautame (B) stadijos pabaigoje, mažiau nei 1 % nuo metronidazolio bendros masės yra neištirpintame būvyje.
9. Būdas pagal 1 punktą, apimantis stadijas, kuriose:

(a1) sudaro terpę M, apimančią nuo 96 % iki 98 % vandens, nuo 2 % iki 5 % propileno glikolio, nuo 0 iki 2 % konservantų ir nuo 0 iki 2 % EDTA;

b1) metronidazolį ištirpina taip gautoje vandeninėje terpėje M, esant metronidazolio ir terpės M masės santykiui tarp 0,5 % ir 1 % taip, kad susidarytų metronidazolio tirpalas S; ir po to 
(c1) įveda į gautą tirpalą S gelį sudarantį polimerą, turintį laisvas karboksilo grupes, kurios yra neutralizuotos iki karboksilatų formos, su gelį sudarančio polimero ir tirpalo S masės santykiu tarp 0,5 % ir 1 %.
10. Būdas pagal bet kurį vieną iš 1-9 punktų, apimantis stadijas, kuriose:

(A2) sudaro terpę M, apimančią vandenį ir propileno glikolį;
(B2) metronidazolį ištirpina taip gautoje vandeninėje terpėje M, kad susidarytų metronidazolio tirpalas S’, ir po to prideda vandens į šį tirpalą S’ taip, kad gautų metronidazolio tirpalą S; ir po to
(C2) gautą tirpalą S sumaišo su gelio pavidalo vandenine faze, turinčia gelį sudarančio polimero, turinčio laisvų karboksilo grupių, kurios yra neutralizuotos iki karboksilato formos, kiekiu, pakankamu, kad gelio sudarymas apimtų visą kompoziciją.
11. Būdas pagal 10 punktą, apimantis stadijas, kuriose:

(a2) sudaro terpę M, turinčią nuo 90 % iki 95 % vandens, nuo 5 % iki 10 % propileno glikolio ir nuo 0 iki 0,5 % konservantų;
b2) metronidazolį ištirpina taip gautoje vandeninėje terpėje M, esant metronidazolio ir terpės M masės santykiui tarp 1,5 % ir 2,5 %, kad susidarytų metronidazolio tirpalas S’, ir po to prideda vandens į šį tirpalą S’ taip, kad gautų metronidazolio tirpalą S, turintį metronidazolio kiekį nuo 1 % iki 2,2 %; ir po to
(c2) gautą tirpalą S sumaišo su gelio pavidalo vandenine faze, turinčia 98 % - 99,5 % vandens, nuo 0,5 % iki 1,5 % gelį sudarančio polimero, turinčio laisvų karboksilo grupių, kurios yra neutralizuotos karboksilatų formos, esant gelį sudarančios fazės ir tirpalo S masės santykiui tarp 1,4:1 ir 1,8:1.
