1. Kompozicija, apimanti daleles, kurių vidutinis diametras yra mažesnis nei 2 mm, kur

dalelės apima buprenorfiną arba buprenorfino HCl, kurio kiekis svyruoja nuo maždaug 0,2% iki 4% dalelių masės, ir polietileno glikolį (PEG),

kur buprenorfinas arba buprenorfino HCl yra padengtas PEG.
2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur PEG turi vidutinį molekulinį svorį intervale nuo maždaug 500 daltonų iki maždaug 10000 daltonų, arba kur PEG yra PEG 3350.

3. Kompozicija pagal 1 punktą, papildomai apimanti paviršiaus aktyviąją medžiagą.

4. Farmacinė kompozicija, apimanti kompoziciją pagal 1 punktą ir naloksoną.

5. Farmacinė kompozicija pagal 4 punktą, kur kompozicija yra paruošta vartoti per burną.
