1. Vientisas intravaginalinis žiedas, naudojamas pacientų liuteininės fazės defektams gydyti, kai intravaginalinis žiedas apima:

(a) terapiškai veiksmingą progesterono kiekį;

(b) polisiloksano elastomerą; ir

(c) farmaciškai priimtinus riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esterius,

kur polisiloksano elastomero koncentracija sudaro nuo 55 % iki 90 % žiedo bendrojo svorio.

2. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur progesteronas tolygiai pasiskirstęs polisiloksano elastomere, pageidautina, kur polisiloksano elastomeras yra di-organinis polisiloksano elastomeras, labiau pageidautina, dimetilpolisiloksano elastomeras.

3. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 2 punktą, kur dimetilpolisiloksano elastomeras papildomai apima dimetilmetilo vandenilio polisiloksano kryžminę jungtį.

4. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur farmaciškai priimtinų riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esterių koncentracija sudaro nuo 0,1 % iki 10 % žiedo bendrojo svorio.

5. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur progesterono koncentracija sudaro nuo 15 % iki 30 % žiedo bendrojo svorio.

6. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur progesteronas išskiriamas vienodu greičiu nuo 1 iki 14 dienų, arba kur progesteronas išskiriamas vienodu greičiu nuo 1 iki 10 dienų, arba kur progesteronas išskiriamas vienodu greičiu nuo 1 iki 7 dienų.

7. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur polisiloksano elastomeras yra dimetilpolisiloksano elastomeras, ir kur progesterono santykis su elastomeru yra nuo 1:1 iki 1:10, progesteronas tolygiai pasiskirstęs elastomere, progesterono santykis su riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esteriais yra nuo 1:0,1 iki 1:100, ir kur progesteronas išskiriamas iš vientiso intravaginalinio žiedo iki 18 dienų po įstatymo pacientui.

8. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur intravaginalinis žiedas apima:

(a) nuo 15 % iki 25 %, pagal svorį, progesterono;

(b) nuo 70 % iki 80 %, pagal svorį, dimetilpolisiloksano elastomero; ir

(c) nuo 1 % iki 10 %, pagal svorį, farmaciškai priimtinų riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esterių,
kur progesteronas tolygiai pasiskirstęs elastomere, ir kur progesteronas išskiriamas iš vientiso intravaginalinio žiedo iki 18 dienų po įstatymo pacientui.

9. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, skirtas pacientų liuteininės fazės defektams gydyti, kai žiedas apima:

(a) nuo 5 % iki 40 %, pagal svorį, progesterono;

(b) nuo 55 % iki 90 %, pagal svorį, polisiloksano elastomero; ir

(c) nuo 0,1 % iki 10 %, pagal svorį, farmaciškai priimtinų riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esterių,

kur progesteronas tolygiai pasiskirstęs elastomere.

10. Vientiso intravaginalinio žiedo pagal 1 punktą gamybos būdas, kai būdas apima:

(a) progesterono, farmaciškai priimtinų riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esterių ir polisiloksano sumaišymą iki homogeninio mišinio;

(b) homogeninio mišinio perkėlimą į formą; ir

(c) formos kaitinimą nuo 60 °C iki 180 °C temperatūroje,

kur polisiloksano koncentracija sudaro nuo 55 % iki 90 % žiedo bendrojo svorio.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur polisiloksano vinilo galas yra užblokuotas.

12. Būdas pagal 10 punktą, kur polisiloksanas yra dimetilpolisiloksanas.

13. Būdas pagal 10 punktą, papildomai apimantis antrojo polisiloksano įmaišymą į homogeninį mišinį prieš perkeliant į formą , kur pageidautina, kai antrasis polisiloksanas gali sudaryti kryžmines jungtis, pageidautina, kai jis yra dimetilmetilo vandenilio polisiloksanas.

14. Būdas pagal 10 punktą, kur homogeninis mišinys įšvirkščiamas į formą.

15. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 7 punktą, kur progesteronas iš žiedo išskiriamas nuo 10 mg iki 40 mg per dieną greičiu, in vivo, arba kur progesteronas iš žiedo išskiriamas nuo 10 mg iki 30 mg per dieną greičiu, in vivo, arba kur progesteronas iš žiedo išskiriamas nuo 15 mg iki 25 mg per dieną greičiu, in vivo.

16. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 7 punktą, kur žiedas pakeičiamas praėjus 7 dienoms po įstatymo pacientui.

17. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 15 punktą, kur žiedas pakeičiamas praėjus 7 dienoms po įstatymo pacientui.

18. Vientisas intravaginalinis žiedas pagal 1 punktą, kur farmaciškai priimtinas riebalų rūgščių angliavandenilio ar glicerolio esteris yra mineralinė alyva.

