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1. Miltelių gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose

i) paruošia bent vieną pirmą komponentą, kur bent vienas pirmas komponentas apima arba reiškia vitamino aliejų, lecitiną arba simetikoną,

ii) paruošia bent vieną antrą komponentą, pasižymintį lydymosi tašku arba lydymosi intervalu aukščiau aplinkos temperatūros, kur bent vienas antras komponentas apima arba susideda iš polialkileno glikolio,

iii) sudaro homogeninį skystą mišinį, apimantį minėtą bent vieną pirmą komponentą ir minėtą bent vieną antrą komponentą maišant ir šildant mišinį arba išlaikant mišinį temperatūros intervale aukščiau antro komponento lydymosi taško arba lydymosi intervalo iki 120 ºC, kur homogeninis skystas mišinys apima nuo 92 masės % iki 99,9 masės % bent vieno antro komponento ir nuo 0,1 masės % iki 8 masės % bent vieno pirmo komponento,

iv) perkelia skystą mišinį į bent vieną purškalo kietinimo mazgą bent vienu perkėlimo elementu, kuris yra pritaikytas palaikyti mišinį skystoje formoje jo perkėlimo metu,

v) vykdo minėto mišinio purškalo kietinimą, ir
vi) išskiria purškalo kietinimu gautus miltelius.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur bent vienas pirmas komponentas apima ar susideda iš tokoferolio ir/arba tokoferolio darinių.

3. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur bent vienas antras komponentas apima ar susideda iš polietileno glikolio.

4. Būdas pagal 3 punktą, kur polietileno glikolis yra polietileno glikolis 6000 (PEG 6000).
5. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur minėtas perkėlimo elementas apima bent vieną tiekimo liniją ir bent viena siurblį, kur bent minėta tiekimo linija yra pritaikyta būti šildoma.

6. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur antro komponento lydymosi taškas arba lydymosi intervalas svyruoja nuo >40°C iki 120 °C.

7. Milteliai, gaunami būdu pagal bet kurį iš ankstesnių punktų.
8. Milteliai pagal 7 punktą, apimantys arba susidedantys iš nuo 92 masės % iki 99,9 masės % polialkileno glikolio, kaip minėto bent vieno antro komponento, ir nuo 0,1 masės % iki 8 masės % tokoferolio, kaip minėto bent vieno pirmo komponento.

9. Milteliai pagal 7 arba 8 punktą, turintys dalelių dydžio pasiskirstymą d50 intervale nuo 40 µm iki 300 µm.

10. Miltelių pagal bet kurį iš 7 - 9 punktų panaudojimas gaminant kietą dozavimo formą, turinčią bent vieną farmaciniu požiūriu veiksmingą ingredientą.

11. Panaudojimas pagal 10 punktą, kur minėta kieta dozavimo forma apima bent vieną farmaciniu požiūriu veiksmingą ingredientą, bent vieną poli(alkileno oksidą), bent vieną celiuliozės eterio darinį, bent vieną polialkileno glikolį ir bent vieną vitamino aliejų.

12. Panaudojimas pagal 11 punktą, kur minėto vitamino aliejaus kiekis yra mažesnis, nei 1 masės %, skaičiuojant bendros kietos dozavimo formos masės pagrindu.

13. Kietos dozavimo formos gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose
a) paruošia miltelius pagal bet kurį iš būdo 1-6 punktų (komponentą a),

b) paruošia bent vieną farmaciniu požiūriu veiksmingą ingredientą (komponentą b),

c) paruošia bent vieną trečią komponentą (komponentą c),

d) sudaro mišinį, apimantį komponentus a, b ir c,

e) transformuoja minėtą mišinį į kietą dozavimo formą.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur minėtas bent vienas trečias komponentas (komponentas c) yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš poli(alkileno oksido), poli(vinilo alkoholio), hidroksimetilo celiuliozės, hidroksietilo celiuliozės, hidroksipropilo celiuliozės, hidroksipropilo metilceliuliozės ir karboksimetilceliuliozės.

15. Tabletės pagal 13 arba 14 punktą gamybos būdas, apimantis stadijas, kuriose 
a) paruošia miltelius pagal bet kurį iš būdo 1-6 punktų (komponentą a),

b) paruošia bent vieną farmaciniu požiūriu veiksmingą ingredientą (komponentą b),

c) paruošia bent vieną trečią komponentą (komponentą c),

d) sudaro mišinį, apimantį komponentus a, b ir c,

e) minėto mišinio lydalą ekstruduoja,

f) surenka ekstruduotą produktą, ir
g) ekstruduotą produktą suspaudžia į tabletę.

