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1. Vietinė gelio kompozicija, apimanti:

0,05-0,20 % (m/m) konservantą, metilparabeną;

0,3 iki 0,5 % (m/m) kitą konservantą, fenoksietanolį;

0,80-1,50 % (m/m) karbomerą; ir
9,0-13,0 % (m/m) bendrajį poliolį;

kur vietinė gelio kompozicija turi 4,5 - 7,5 pH ir 

kur, kai metilparabeno koncentracija yra didesnė kaip 0,15 % (m/m), karbomero koncentracija yra mažesnė kaip 1,25 % (m/m).

2. Vietinė gelio kompozicija pagal 1 punktą, kur bendrasis poliolis sudaro apie 4,5 % - 6,5 % (m/m) pirmojo poliolio.

3. Vietinė gelio kompozicija pagal 1 punktą, kur gelio kompozicija dar apima alfa adrenerginių receptorių agonistą arba jo farmaciniu požiūriu priimtiną druską.

4. Vietinė gelio kompozicija pagal 3 punktą, kur alfa adrenerginių receptorių agonistas yra alfa-1 arba alfa-2 adrenoreceptorių agonistas.

5. Vietinė gelio kompozicija pagal 4 punktą, kur alfa adrenerginių receptorių agonistas yra parinktas iš grupės, susidedančios iš oksimetazolino, fenilefrino, metoksiamino, brimonidino, tetrahidrozolino, nafazolino, ksilometazolino, epinefrino ir norepinefrino.

6. Vietinė gelio kompozicija pagal 5 punktą, kur kompozicija apima: 0,05–5 % (m/m) brimonidiną arba brimonidino tartratą.

7. Vietinė gelio kompozicija pagal 6 punktą, kur bendrasis poliolis turi maždaug 4,5 - 6,5 % (m/m) pirmojo poliolio.

8. Vietinė gelio kompozicija pagal 6 punktą, kur karbomeras yra pasirinktas iš grupės, susidedančios iš carbomer® 934P (sintetinio polimero, akrilo rūgšties skersiniu ryšiu susieto su polialkenilo eteriu arba divinilo glikoliu), Carbopol® 974P (sintetinio polimero akrilo rūgšties, skersiniu ryšiu susietos su poloalkenilo eteriu arba divinilo glikoliu), ir Carbopol® 980 (sintetinio polimero akrilo rūgšties, skersiniu ryšiu susietos su polialkenilo eteriu arba divinilo glikoliu).

9. Vietinė gelio kompozicija pagal 6 punktą, kur kompozicija apima:

0,1-0,6 % (m/m) brimonidino tartratą;

0,05-0,15 % (m/m) metilparabeną;

0,80-1,50 % (m/m) karbomerą;

4,5-6,5 % (m/m) propileno glikolį;

4,5-6,5 % (m/m) glicerolį; ir

išgrynintą vandenį;

kur vietinės gelio kompozicijos pH sureguliuojamas iki 5,0-6,5 pakankamu natrio hidroksido vandeninio tirpalo kiekiu.

10. Vietinė gelio kompozicija pagal 6 punktą, kur kompozicija apima daugiau nei 0,3 % (m/m) fenoksietanolio.

11. Vietinė gelio kompozicija pagal 6 arba 10 punktą, papildomai turinti 0,04-0,08 % (m/m) vandeninio nedispersinės formos titano dioksido.

12. Vietinė gelio kompozicija pagal bet kurį iš ankstesnių 5-11 punktų, skirta naudoti gydymui arba odos sutrikimų prevencijai, kur kompozicija skiriama vietiškai subjekto odos plote, kuris yra paveiktas odos sutrikimu arba linkęs būti paveikiamas juo.

13. Vietinė gelio kompozicija, skirta naudoti pagal 12 punktą, kur odos sutrikimas yra spuogai, rožinės eritema, teleangiektazija, psoriazė, purpura, spuogų eritema, egzema, ne su spuogais susijęs odos uždegimas, paraudimas, odos žvynelinė, vagotumas ir (arba) raukšlėtumas, arba su jais susiję simptomai.
