1. Gelio formos injekuojama vandeninė kompozicija, naudojama estetiniams arba terapiniams tikslams, remiantis surišta hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų, vienu arba daugiau polioliu (-ių) ir lidokainu, kuriems buvo atliktas sterilizavimas karščiu.
2. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad surištos hialurono rūgšties arba vienos iš jos druskų koncentracija yra nuo 0,01 mg/ml iki 100 mg/ml, o hialurono rūgšties arba vienos iš jos druskų molekulinė masė yra nuo 1000 g/mol iki 10x106 g/mol.
3. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poliolio koncentracija yra nuo 0,0001 iki 100 mg/ml.
4. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lidokaino koncentracija yra nuo 0,0001 iki 50 mg/ml.
5. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gelis, remiantis hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų, yra surištas su arba be vieno arba daugiau kitais natūralios kilmės polisacharidais.
6. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gelis, remiantis hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų, yra surištas su bifunkcinėmis ar daugiafunkcinėmis molekulėmis, parinktomis iš epoksidų, epihalogenhidrinų ir divinilsulfono.
7. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gelis, remiantis hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų, yra surištas su 1,4-butandiolio diglicidilo eteriu (BDDE).
8. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad poliolis yra parinktas iš glicerolio, sorbitolio, manitolio, propileno glikolio, eritritolio, ksilitolio, maltitolio ir laktitolio.
9. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų, naudojama biologinių audinių užpildymui arba pakeitimui, tokių kaip raukšlių užpildymas, veido rekonstrukcija ir lūpų apimties didinimas.
10. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų, naudojama odos rehidratacijos gydymui mezoterapija.
11. Injekuojama vandeninė kompozicija pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų, naudojama biologinio audinio atskyrimui, pakeitimui arba minėto audinio apimties padidinimui.
12. Injekuojama vandeninė kompozicija, pagal bet kurį vieną iš 1-8 punktų, naudojama:
- reumatologijoje, kaip pakeitimo agentas, laikinas sinovinio skysčio papildymo agentas,
- urologijoje/ginekologijoje, kaip sfinkterio ar šlaplės tūrio didinimo agentas,
- oftalmologijoje, kaip kataraktos operacijos arba glaukomos gydymo adjuvantas,
- farmacijoje, kaip gelis veikliųjų medžiagų atskyrimui,
- chirurgijoje kaulų rekonstrukcijai, balso klosčių apimties didinimui ar chirurginių audinių gamyboje.
13. Būdas, skirtas pagerinti viskoelastines reologines gelio savybes, remiantis surišta hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima vieno arba daugiau poliolio (-us) ir lidokaino pridėjimą į minėtą gelį, po sterilizavimo karčiu, kuris turi viskoelastinių reologinių gelio savybių pagerinimo poveikį, palyginus su geliu be poliolio ir be lidokaino.
14. Būdas, skirtas pagerinti reologinį gelio stabilumą laikui bėgant, remiantis surišta hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima vieno arba daugiau poliolio (-us) ir lidokaino pridėjimą į minėtą gelį, po sterilizavimo karščiu, kuris turi reologinio gelio stabilumo laikui bėgant pagerinimo poveikį, palyginus su geliu be poliolio ir be lidokaino.
15. Būdas, skirtas pagerinti gelio liekamąjį įmagnetinimą in vivo, remiantis surišta hialurono rūgštimi arba viena iš jos druskų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis apima vieno arba daugiau poliolio (-us) ir lidokaino pridėjimą į minėtą gelį, po sterilizavimo karčiu, kuris turi gelio liekamojo įmagnetinimo in vivo pagerinimo poveikį, palyginus su geliu be poliolio ir be lidokaino.
