1. Modifikuoto kolageno ruošimo būdas, apimantis šias stadijas:

(a) išskirto kolageno pateikimą;

(b) išskirto kolageno užšaldymą;

(c) šaldyto kolageno dehidrataciją; ir

(d) dehidratuoto kolageno brandinimą, kur brandinimo stadija apima dehidratuoto kolageno laikymą esant bent 40 °C temperatūrai, bent šešias savaites, arba dehidratuoto kolageno laikymą esant bent 65 °C temperatūrai, bent savaitę, arba dehidratuoto kolageno laikymą esant bent 30 °C temperatūrai, bent du mėnesius.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur pateikimo stadija apima izoliuotos kolageno dispersijos, turinčios 3 – 30 % (m/m) kolageno dalelių koncentraciją, pateikimą.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą, kur užšaldymo stadija apima šaldymą iki -33 °C - -42 °C temperatūros.

4. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur dehidratavimo stadija apima vandens fazės pašalinimą, sumažinant slėgį iki 0,05 - 0,5 mbar.

5. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur dehidratavimo stadija apima kolageno temperatūros padidinimą iki +30 °C.
6. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur dehidratavimo stadija apima bent vieną pusiausvyros nustatymo stadiją, kur kiekviena pusiausvyros nustatymo stadija apima temperatūros palaikymą stabilioje temperatūroje bent 10 minučių.

7. Būdas pagal 6 punktą, kur dehidratavimo stadija apima šešias pusiausvyros nustatymo stadijas, kai kiekviena pusiausvyros nustatymo stadija atliekama, kai temperatūra padidinama 10 °C.

8. Būdas pagal 1 punktą, kur modifikuotas kolagenas yra malamas prieš brandinimo stadiją.
9. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur brandinimo stadija vykdoma, kai santykinė drėgmė yra mažiau kaip 80 %.

10. Būdas pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur būdas papildomai apima vaisto, į kurį pridedamas subrandintas kolagenas arba kuris pridedamas prie subrandinto kolageno, pateikimo stadiją, siekiant gauti prailginto atpalaidavimo vaisto kompoziciją.

11. Būdas pagal 10 punktą, kur vaistas yra vandeninis vaisto tirpalas.
12. Kompozicijos, apimančios modifikuotą kolageną, paruoštą pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, paruošimo būdas, kur būdas apima šias stadijas:

(a) modifikuoto kolageno, paruošto pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, pateikimą;

(b) modifikuoto kolageno vandeninės dispersijos paruošimą, įpilant kaitinto vandens į modifikuotą kolageną;

(c) vandeninės dispersijos skilimą; ir

(d) vandeninės dispersijos dehidrataciją.

