1. Nevandeninis pleistras, apimantis nuo 0,5 iki 7 masės % lidokaino, ir tirpiklio, sudaryto iš izostearino rūgšties ir dipropilenglikolio, kurie yra patalpinti į pleistro pagrindą, kai pleistras palaikomas su atrama, kurios stipris ištempus 50 % išilgine kryptimi yra mažesnis kaip 2000 g/50 mm, iš dvejomis ašimis orientuoto išsitempiančio audeklo,

kur pleistro lipnumo galia, naudojant 180 laipsnių nuplėšimo metodą, aprašytą Z0237 JIS (Japonų pramoniniai standartai) yra nuo 0,4 N/25 mm pločiui iki 5 N/25 mm pločiui, ir

kur tirpiklio ir lidokaino dalis yra 0,5 - 5 masės % tirpiklio, lyginant su 1 masės % lidokaino.

2. Nevandeninis pleistras pagal 1 punktą, kur lidokaino atpalaidavimo iš pleistro santykis yra didesnis nei 6 %, po 12 valandų po tvirtinimo prie odos.
