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1. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma, skirta gerti ir įvesti vaistą į subjekto gaubtinę žarną, kur minėta forma apima:

šerdį ir šerdies dangalą, kur šerdis apima vaistą ir dangalas apima išorinį sluoksnį ir vidinį sluoksnį,

kur išorinis sluoksnis apima pirmosios polimerinės medžiagos, kuri turi polinkį veikti gaubtinės žarnos bakteriją, ir antrosios polimerinės medžiagos, kurios pH vertė yra ties pH 6 arba daugiau, mišinį ir

kur vidinis sluoksnis apima trečiąją polimerinę medžiagą, kuri yra tirpi žarnyno skystyje arba skrandžio skystyje, kur minėta trečioji polimerinė medžiaga yra polikarboksirūgšties polimeras, kuris yra mažiausiai iš dalies neutralizuotas mažiausiai 10 % karboksirūgšties grupėmis karboksilato anijonų formos.

2. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal 1 punktą, kur minėtas polikarboksirūgšties polimeras yra pilnai neutralizuotas.
3. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal 1 arba 2 punktą, kur minėta antroji polimerinė medžiaga yra to paties polikarboksirūgšties polimero pagrindo, kaip ir minėta trečioji polimerinė medžiaga, kur minėta trečioji polimerinė medžiaga turi aukštesnį neutralizacijos laipsnį negu antroji polimerinė medžiaga.
4. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal bet kurį iš 1 – 3 punktų, kur minėta trečioji polimerinė medžiaga yra pilnai neutralizuotas (met)akrilo rūgšties ir (met)akrilo rūgšties metilo esterio kopolimeras.
5. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal bet kurį iš 1 – 4 punktų, kur minėtas vidinis sluoksnis apima mažiausiai vieną priedą, parinktą iš buferio ir bazės.
6. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal 5 punktą, kur buferis yra kalio divandenilio fosfatas.
7. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal 5 arba 6 punktą, kur buferio kiekis vidiniame sluoksnyje yra nuo 0,1 masės % iki 20 masės %, skaičiuojant nuo trečiosios polimerinės medžiagos sausosios masės.
8. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal bet kurį iš 5 – 7 punktų, kur bazė yra natrio hidroksidas.
9. Uždelsto atpalaidavimo vaisto forma pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, kur išoriniame sluoksnyje esančių pirmosios ir antrosios polimerinių medžiagų santykis yra iki 60:40.
10. Uždelsto atpalaidavimo vaisto formos, skirtos gerti ir įvesti vaistą į subjekto gaubtinę žarną, pagal 1 punktą gavimo būdas, kur minėtas būdas apima:

šerdies, apimančios vaistą, paruošimą;

šerdies padengimą, naudojant vidinio dangalo preparatą, apimantį trečiąją polimerinę medžiagą, kuri yra tirpi žarnyno skystyje arba skrandžio skystyje, tirpiklių sistemoje, siekiant gauti vidiniu sluoksniu padengtą šerdį ir;

vidiniu sluoksniu padengtos šerdies padengimą išorinio dangalo preparatu, apimančiu pirmąją polimerinę medžiagą, kuri turi polinkį veikti gaubtinės žarnos bakteriją, ir antrąją polimerinę medžiagą, kurios pH vertė yra ties pH 6 arba daugiau, tirpiklių sistemoje, siekiant gauti išoriniu sluoksniu padengtą šerdį,

kur minėta trečioji polimerinė medžiaga yra polikarboksirūgšties polimeras, kuris yra mažiausiai iš dalies neutralizuotas mažiausiai 10 % karboksirūgšties grupėmis karboksilato anijonų formos.
11. Būdas pagal 10 punktą, kur vidinio dangalo preparato tirpiklių sistema yra vandeninė.
12. Būdas pagal 10 arba 11 punktą, kur minėtas būdas apima polikarboksirūgšties polimero dispergavimą tirpiklyje, pasirinktinai su buferiu, ir pridedant bazės į mažiausiai iš dalies neutralizuotą polikarboksirūgšties polimerą, siekiant gauti vidinio dangalo preparatą.
13. Būdas pagal bet kurį iš 10 – 12 punktų, kur pridedamas bazės kiekis yra daugiau negu pakankamas pilnai neutralizuoti polikarboksirūgšties polimerą.
14. Būdas pagal bet kurį iš 10 – 13 punktų, kur vidinio dangalo preparato pH yra sureguliuojama nuo pH 7,5 iki pH 10, geriau nuo pH 7,5 iki pH 8,5, dar geriau apie pH 8.
15. Būdas pagal bet kurį iš 10 – 14 punktų, kur bazė yra natrio hidroksidas.
