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1. Monomerinio platinos pirofosfato komplekso arba jo druskos gavimo būdas, apimantis platinos dihalogenido junginio sumaišymą su pirofosfato druska tirpiklio sistemoje, apimančioje vandenį ir bent vieną su vandeniu besimaišantį organinį tirpiklį, reakcijos mišinio laikymą, kuriame platinos dihalogenido junginys reaguoja su pirofosfato druska, susidarant monomeriniam platinos pirofosfato kompleksui; monomerinio platinos pirofosfato komplekso nusodinimą; ir monomerinio platinos pirofosfato komplekso išskyrimą iš reakcijos mišinio.

2. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas nusodinimas apima reakcijos mišinio pH sureguliavimą iki 2(0,2 ir reakcijos mišinio atvėsinimą iki 20(2 °C.

3. Būdas pagal 1 punktą, kur minėtas nusodinimas apima reakcijos mišinio pH sureguliavimą iki žemesnio nei 2, ir reakcijos mišinio atvėsinimą iki temperatūros, žemesnės nei 20 °C.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 3 punktų, dar apimantis reakcijos mišinio sukoncentravimą, prieš minėtą nusodinimą nudistiliuojant dalį tirpiklio(-ių).
5. Būdas pagal 2 arba 3 punktą, kur minėtas pH sureguliavimas apima reikiamo mineralinės rūgšties kiekio pridėjimą į reakcijos mišinį.

6. Būdas pagal 5 punktą, kur minėta mineralinė rūgštis yra azoto rūgštis.

7. Būdas pagal 2 arba 3 punktą, kur minėtas pH sureguliavimas apima reakcijos mišinio pridėjimą į rūgšties tirpalą.

8. Būdas pagal 7 punktą, kur minėta rūgštis yra azoto rūgštis.

9. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 8 punktų, kur su vandeniu besimaišantis organinis tirpiklis yra C1-C8 alkilo alkoholis.

10. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 9 punktų, kur reakcija vykdoma aukštesnėje temperatūroje.

11. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kur platinos dihalogenido junginio koncentracija yra tokia, kad bent 65 % platinos iškrenta į nuosėdas kaip monomerinis platinos pirofosfato kompleksas tiesiogiai iš reakcijos mišinio, sureguliavus reakcijos mišinio pH iki 2(0,2 ir temperatūrą iki 20(2 °C.

12. Būdas pagal 11 punktą, kur platinos dihalogenido junginio koncentracija yra tokia, kad 75 - 85 % platinos iškrenta į nuosėdas kaip monomerinis platinos pirofosfato kompleksas tiesiogiai iš reakcijos mišinio, sureguliavus reakcijos mišinio pH iki 2(0,2 ir temperatūrą iki 20(2 °C.

13. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 10 punktų, kur platinos dihalogenido junginio koncentracija yra tokia, kad bent 65 % platinos iškrenta į nuosėdas kaip monomerinis platinos pirofosfato kompleksas tiesiogiai iš reakcijos mišinio, sureguliavus reakcijos mišinio pH iki žemesnio nei 2 ir temperatūrą iki žemesnės nei 20 °C.

14. Būdas pagal 13 punktą, kur platinos dihalogenido junginio koncentracija yra tokia, kad 75 - 85 % platinos iškrenta į nuosėdas kaip monomerinis platinos pirofosfato kompleksas tiesiogiai iš reakcijos mišinio, sureguliavus reakcijos mišinio pH iki žemesnio nei 2, ir temperatūrą iki žemesnės nei 20 °C.

15. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 14 punktų, dar apimantis adsorbento pridėjimą į reakcijos mišinį, reakcijos mišinio maišymą tam tikrą laiko tarpą ir adsorbento pašalinimą kartu su neištirpusiomis kietomis dalelėmis prieš minėtą nusodinimą.

16. Būdas pagal 15 punktą, kur minėtas adsorbentas yra aktyvinta anglis.

17. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 14 punktų, dar apimantis reakcijos mišinio praleidimą per įmontuotą filtro kasetę, apimančią filtro medžiagą, kad gautų skaidrų filtrato tirpalą iš reakcijos mišinio prieš minėtą nusodinimą.

18. Būdas pagal 17 punktą, kur minėtas skaidrus filtrato tirpalas perkeliamas į kitą švarų indą minėtam nusodinimui.

19. Būdas pagal 17 punktą, kur minėtas skaidrus filtrato tirpalas grąžinamas į reakcijos indą, kol visas reakcijos mišinys tampa skaidriu tirpalu prieš minėtą nusodinimą.

20. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 19 punktų, kur minėtas platinos dihalogenido junginys turi formulę:
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kurioje R1 ir R2 yra du amino ligandai, nepriklausomai parinkti iš NH3, pakeistų arba nepakeistų alifatinių aminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių aminų; ir X yra halogenas, parinktas iš Cl, Br ir I.

21. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 19 punktų, kur minėtas platinos dihalogenido junginys turi formulę:
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kurioje R3 yra organinio diamino ligandas, ir X yra halogenas, parinktas iš Cl, Br ir I.

22. Būdas pagal 21 punktą, kur minėtas organinis diaminas yra parinktas iš pakeistų arba nepakeistų alifatinių 1,2-diaminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių 1,2-diaminų.

23. Būdas pagal 21 punktą, kur minėtas organinis diaminas yra parinktas iš 1,2-etilen-diamino ir cikloheksan-1,2-diamino.
24. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 23 punktų, dar apimantis monomerinio platinos pirofosfato komplekso ištirpinimo buferyje ir komplekso iškristalinimo iš buferio pakopas.

25. Būdas pagal bet kurį iš 1 - 19 punktų, kur monomerinis platinos pirofosfato kompleksas turi formulę (I) arba (II):
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arba jo druska, kur R1 ir R2 kiekvienas nepriklausomai yra parinktas iš NH3, pakeistų arba nepakeistų alifatinių aminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių aminų; ir kur R3 yra parinktas iš pakeistų arba nepakeistų alifatinių diaminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių diaminų.

26. Būdas pagal 25 punktą, kur R1 ir R2 kiekvienas nepriklausomai, yra parinktas iš NH3, metilamino, etilamino, propilamino, izopropilamino, butilamino, cikloheksanamino, anilino, piridino ir pakeisto piridino; ir R3 yra parinktas iš 1,2-etilendiamino ir cikloheksan-1,2-diamino.

27. Būdas pagal 25 punktą, kur platinos kompleksas (II) yra parinktas iš:
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ir jų druskų bei mišinių.

28. Monomerinio platinos (IV) pirofosfato komplekso arba jo druskos gavimo būdas, apimantis: (1) monomerinio platinos (II) pirofosfato komplekso gavimą būdu pagal bet kurį iš 1 - 27 punktų; (2) monomerinio platinos (II) pirofosfato komplekso, gauto (1) pakopoje, oksidinimą vandenilio peroksidu; ir (3) monomerinio platinos (IV) pirofosfato komplekso išskyrimą.

29. Būdas pagal 28 punktą, kur monomerinis platinos (IV) pirofosfato kompleksas turi formulę (III) arba (IV):
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arba yra jo druska, kur R1 ir R2 kiekvienas nepriklausomai, yra parinktas iš NH3, pakeistų arba nepakeistų alifatinių aminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių aminų; ir kur R3 yra parinktas iš pakeistų arba nepakeistų alifatinių diaminų ir pakeistų arba nepakeistų aromatinių diaminų.

30. Būdas pagal 29 punktą, kur monomerinis platinos (IV) pirofosfato kompleksas turi formulę (IV), kurioje R3 yra 1,2-etilen-diaminas arba cikloheksan-1,2-diaminas.
