1. Vietinio naudojimo prausiklio kompozicija,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji apima:

a. tarp 1 % ir 3,5 % m/m benzoilperoksido, išreikšto aktyvaus ingrediento masės santykiu su visa kompozicijos mase;

b. tarp 0,5 % ir 5 %, išreikšto aktyvios medžiagos masės santykiu su visa kompozicijos mase, bent vienos anijoninės ir bent vienos nejoninės paviršiuje aktyvios medžiagos, parinktos iš cinko koketsulfato, natrio kokoilizetionato, natrio lauroilmetilizetionato, C14-C16 α-olefinsulfonatų ir decilgliukozido;
c. tarp 0,1 m/m ir 1 % m/m cinko gliukonato;
d. tarp 0,1 m/m ir 1 % m/m dikalio glicirizato;

e. tarp 0,15 m/m ir 7 % m/m bent vieno gelį sudarančio agento, parinkto iš poliakrilamidų šeimos, akrilatų/ C10-30 alkilakrilatų kros-polimero ir C10-30 alkilų kros-polimero, polisacharidų, celiuliozės darinių, bentonito, magnio aliuminio silikatų ir neutralizuotų polimerinių sulfonrūgščių, pavieniui arba mišinio pavidale. 

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kuri yra putojanti kompozicija.

3. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kuri yra gelio pavidale.
4. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur gelį sudarantis agentas yra parinktas iš polisacharidų ir magnio aliuminio silikatų, pavieniui arba mišinio pavidale. 

5. Kompozicija pagal 4 punktą, kur gelį sudarantis agentas yra parinktas iš ksantano dervos ir magnio aliuminio silikatų, pavieniui arba mišinio pavidale. 

6. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicija dar apima drėkinantį agentą.

7. Kompozicija pagal 6 punktą, kur drėkinantis agentas yra parinktas iš poloksamerų ir (arba) glikolių šeimų.
8. Kompozicija pagal 6-7 punktą, kur drėkinančio agento koncentracija yra tarp 1 % ir 7 % pagal masę, skaičiuojant nuo visos kompozicijos masės.

9. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur benzoilperoksidas yra disperguotame pavidale.

10. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur kompozicija apima tarp 2,5 % ir 3,5 % benzoilperoksido, išreikšto aktyvaus ingrediento masės santykiu su visa kompozicijos mase.

11. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur cinko gliukonato koncentracija, išreikšta jo masės santykiu su visa kompozicijos mase, yra tarp 0,15 ir 0,3 %.
12. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur cinko gliukonato koncentracija, išreikšta jo masės santykiu su visa kompozicijos mase, yra 0,2 %.

13. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur dikalio glicirizato esama koncentracija, išreikšta jo masės santykiu su visa kompozicijos mase, yra tarp 0,15 ir 0,3 %.

14. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur dikalio glicirizato esama koncentracija, išreikšta jo masės santykiu su visa kompozicijos mase, yra 0,25 %.

15. Kompozicija pagal bet kurį ankstesnį punktą, skirta naudoti paprastųjų spuogų prevencijai, slopinimui arba gydymui.
