1. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties (HA) dariniai, susidedantys iš hialurono rūgšties (HA), polietilenglikolio (PEG) bifunkcinio tarpiklio, kuris yra trietilenglikolis, ir fotoaktyvaus junginio, parinkto iš kumarino darinių.
2. Dariniai pagal 1 punktą, kur kumarino dariniai yra parinkti iš umbeliferono, aeskuletino, skopoletino, psoralenų, furanokumarino ir dikumarolio, ir, geriau, yra umbeliferonas.

3. Dariniai pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur jungtis tarp fotoaktyvaus junginio ir bifunkcinio tarpiklio yra eterinė jungtis.

4. Dariniai pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur jungtis tarp bifunkcinio tarpiklio ir HA yra esterinė arba amidinė jungtis.
5. Dariniai pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, kur HA vidutinis molekulinis svoris yra intervale tarp 40 kDa ir 700 kDa, geriau – tarp 160 ir 220 kDa.

6. Dariniai pagal bet kurį vieną ankstesnį punktą, sudarantys hidrogelius su atminties išlaikymo efektu ir kempines su atminties išlaikymo efektu.
7. Dariniai pagal 6 punktą, dar apimantys farmakologiškai ir (arba) biologiškai aktyvias medžiagas, tokias kaip trofiniai faktoriai, antibiotikai, steroidiniai ir nesteroidiniai priešuždegiminiai vaistai, baltymai, peptidai, hormonai, trombocitų ekstraktai arba diferencijuotos ir (arba) nediferencijuotos ląstelės.

8. Dariniai pagal 6 punktą, dar apimantys kolageną, geriau – natyvios formos ir (arba) hidrolizuotą kolageną.

9. Izotoninis skersiniam sujungimui skirtas tirpalas, apimantis hialurono rūgštį (HA), polietilenglikolį (PEG) bifunkcinį tarpiklį, kuris yra trietilenglikolis, ir fotoaktyvų junginį, parinktą iš kumarino darinių, kur jungtis tarp bifunkcinio tarpiklio ir HA yra esterinė arba amidinė jungtis ir, kur jungtis tarp fotoaktyvaus junginio ir bifunkcinio tarpiklio yra eterinė jungtis.
10. Paruošimo būdas darinių pagal bet kurį vieną punktą iš 1-8 punktų, sudarančių hidrogelius su atminties išlaikymo efektu, apimantis šias pakopas:

a. eterinės jungties tarp trietilenglikolio ir kumarino darinio suformavimas;

b. esterinės arba amidinės jungties tarp produkto, gauto a) pakopoje, ir HA suformavimas, kai galutinis HA derivatizavimo laipsnis svyruoja nuo 5 iki 80 mol% esterinės jungties atveju, ir galutinis HA derivatizavimo laipsnis svyruoja nuo 1 iki 50 mol% amidinės jungties atveju;
c. produkto, gauto b) pakopoje, ištirpinimas, ir gauto izotoninio vandeninio tirpalo švitinimas ultravioletine šviesa, esant bangos ilgiui tarp 300 ir 450 nm, geriau – tarp 320 ir 380 nm, laiko tarpą, svyruojantį nuo 1 minutės iki 24 valandų.

11. Paruošimo būdas darinių pagal bet kurį vieną punktą iš 1-8 punktų, sudarančių kempines su atminties išlaikymo efektu, apimantis šias pakopas:

a. eterinės jungties tarp trietilenglikolio ir kumarino darinio suformavimas;

b. esterinės arba amidinės jungties tarp produkto, gauto a) pakopoje, ir HA suformavimas, kai galutinis HA derivatizavimo laipsnis svyruoja nuo 5 iki 80 mol% esterinės jungties atveju, ir galutinis HA derivatizavimo laipsnis svyruoja nuo 1 iki 50 mol% amidinės jungties atveju;

b') produkto, gauto b) pakopoje, ištirpinimas izotoniniame vandeniniame tirpale ir tokiu būdu gauto izotoninio vandeninio tirpalo liofilizavimas;

c. liofilizuoto produkto, gauto b') pakopoje, švitinimas ultravioletine šviesa, esant bangos ilgiui tarp 300 ir 450 nm, geriau – tarp 320 ir 380 nm, laiko tarpą, svyruojantį nuo 1 minutės iki 24 valandų.

12. Paruošimo būdas darinių pagal bet kurį vieną punktą iš 10-11 punktų, dar apimantis kolageno pridėjimo prieš HA švitinimą pakopą. 
13. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys hidrogelius su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti panaudoti osteoartrito ir kremzlių pažaidų gydymui, įvedant tiesiogiai į sąnarį.

14. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys hidrogelius su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti aktyvių sudedamųjų dalių atpalaidavimui, medicininiam panaudojimui skirtų objektų padengimui, minkštųjų audinių užpildymui ir pooperacinių sąaugų prevencijai.
15. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys hidrogelius su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti užpildyti po operacijos atsiradusias gilias pažaidų daubas.

16. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys kempines su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti panaudoti osteoartrito ir kremzlių pažaidų gydymui, įvedant tiesiogiai į sąnarį.
17. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys kempines su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti aktyvių sudedamųjų dalių atpalaidavimui, medicininiam panaudojimui skirtų objektų padengimui, minkštųjų audinių užpildymui ir pooperacinių sąaugų prevencijai.

18. Skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūti hialurono rūgšties dariniai, sudarantys kempines su atminties išlaikymo efektu pagal 1-8 punktus, skirti užpildyti po operacijos atsiradusias gilias pažaidų daubas.

19. Medicininė priemonė, apimanti mažiausiai vieną skersiniai ryšiais fotošvitinimo būdu susiūtą darinį pagal bet kurį vieną punktą iš 1-8 punktų.

