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1. Solidinė kompozicija, skirta panaudoti HCV infekcijos gydymo būdui, kur minėta kompozicija apima:

(1) amorfinės formos junginį arba jo farmaciniu požiūriu priimtiną druską,

(2) farmaciniu požiūriu priimtiną hidrofilinį polimerą; ir

(3) pasirinktinai farmaciniu požiūriu priimtiną paviršiaus aktyvumą medžiagą,

kur minėtas junginys yra parinktas iš grupės, susidedančios iš:

dimetilo (2S,2'S)-1,1'-((2S,2'S)-2,2'-(4,4'-((2S,5S)-1-(4-tret-butilfenil)pirolidin-2,5-diil)bis(4,1-fenilen))bis(azandiil)bis(oksometilen)bis(pirolidin-2,1-diil))bis(3-metil-1-oksobutan-2,1-diil)dikarbamato (IA junginys),

metilo [(2S)-1-{(2S)-2-[4-(4-{5-(4-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoksikarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirolidin-2-il]-1H-imidazol-4-il}fenil)-1-[6-(piperidin-1-il)piridin-3-il]-1H-pirol-2-il}fenil)-1H-imidazol-2-il]pirolidin-1-il}-3-metil-1-oksobutan-2-il]karbamato (IB junginys),

metilo {(2S,3R)-1-[(2S)-2-{6-[(2R,5R)-1-(4-tret-butilfenil)-5-(2-{(2S)-1-[N-(metoksikarbonil)-O-metil-L-treonil]pirolidin-2-il}-1H-benzimidazol-6-il)pirolidin-2-il]-1H-benzimidazol-2-il}pirolidin-1-il]-3-metoksi-1-oksobutan-2-il}karbamato (IC junginys) ir

metilo {(2S)-1-[(2S)-2-{5-[(2R,5R)-1-[2,5-difluor-4-(trifluormetil)fenil]-5-{2-[(2S)-1-{(2S)-2-[(metoksikarbonil)amino]-3-metilbutanoil}pirolidin-2-il]-1H-benzimidazol-5-il}pirolidin-2-il]-1H-benzimidazol-2-il}pirolidin-1-il]-3-metil-1-oksobutan-2-il}karbamato (ID junginys) ir

kur minėtas junginys arba druska, ir minėtas polimeras yra solidinė disperdija.

 

2. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 1 punktą, kur minėtas polimeras turi Tg mažiausiai 50 °C.
 

3. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 2 punktą, kur minėta kompozicija papildomai apima minėtą paviršiaus aktyvumo medžiagą.
 

4. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėta solidinė dispersija apima minėtą paviršiaus aktyvumo medžiagą.
 

5. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėtas polimeras yra N-vinilpirolidono homopolimeras arba kopolimeras.
 

6. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėtas polimeras yra kopovidonas.
 

7. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 6 punktą, kur minėta paviršiaus aktyvumo medžiaga yra D-alfa-tokoferilo polietilenglikolio 1000 sukcinatas.
 

8. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėta solidinė dispersija yra amorfinė solidinė dispersija.
 

9. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėta solidinė dispersija yra solidinis tirpalas, kuris apima minėtą paviršiaus aktyvumo medžiagą.
 

10. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija papildomai apima kitą anti-HCV agentą.
 

11. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija papildomai apima HCV proteazės inhibitorių.
 

12. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija papildomai apima HCV polimerazės inhibitorių.
 

13. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 3 punktą, kur minėtas junginys yra IA junginys.

14. Kompozicija, skirta panaudoti pagal bet kurį iš 1-12 punktų, kur minėtas junginys yra IA junginys.
 

15. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 7 punktą, kur minėta solidinė dispersija apima minėtą paviršiaus aktyvumo medžiagą ir minėtas junginys yra IA junginys.
 

16. Kompozicija, skirta panaudoti pagal 15 punktą, kur minėta solidinė dispersija yra amorfinė solidinė dispersija.

