1. Pluoštinės kompozicijos sutankinimo būdas, kur būdas apima:

pluoštinės medžiagos supjaustymą, siekiant pateikti pluoštinę medžiagą;

pluoštinės medžiagos sujungimą su mikroorganizmu ir/arba fermentu, siekiant pateikti pluoštinės medžiagos kompoziciją;

kompozicijos įvedimą į iš esmės dujų nepraleidžiančios medžiagos kapsulę; ir
patekusių dujų pašalinimą iš apvalkalu aplietos kompozicijos, siekiant sutankinti kompoziciją,

kur pluoštinės medžiagos šaltinis yra parinktas iš grupės, susidedančios iš medienos, žolės, ryžių luobelių, cukrinių runkelių išspaudų, medvilnės, džiuto, kanapių, linų, bambuko, sizalio, abakos, šiaudų, kukurūzų burbuolių kotų, kokoso plaukų ir popieriaus.

 

2. Būdas pagal 1 punktą, kur iš esmės dujų nepraleidžianti medžiaga yra tirpi vandenyje, geriau kur iš esmės dujų nepraleidžianti medžiaga yra maišelio formos, arba pasirinktinai kur po patekusių dujų pašalinimo pluoštinės medžiagos tūrinis tankis yra didesnis negu 0,3 g/cm3, toks kaip didesnis negu 0,6 g/cm3.
 

3. Būdas pagal 1 punktą, kur į pluoštinę medžiagą yra pridedamas antistatinis agentas, geriau cheminis antistatinis junginys, toks kaip katijoninis junginys, pavyzdžiui, ketvirtinis amonio junginys.
 

4. Būdas pagal 1 punktą, kur medžiaga apima polivinilo alkoholį.
 

5. Būdas pagal 1 punktą, kur po praėjimo per iš esmės dujoms nepralaidžią membraną sutankinta pluoštinė medžiaga susigrąžina daugiau negu 60 procentų jos pradinio tūrinio tankio.
 

6. Būdas pagal 1 punktą, kur patekusių dujų pašalinimas apima dujų išsiurbimą arba kur mikroorganizmas apima šaltyje džiovintas mieles arba bakteriją arba bakterijas.
 

7. Būdas pagal 2 punktą, kur maišelis apima polietileną arba polietileno ir nailono besikaitaliojančius sluoksnius.
 

8. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 7 punktų, kur pluoštinis šaltinis yra sukarpomas prieš supjaustymą.
 

9. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 8 punktų, kur supjaustymas yra vykdomas rotacine peilių pjaustykle.
 

10. Būdas pagal bet kurį iš 1 – 9 punktų, kur pluoštinė medžiaga yra sterilizuojama, siekiant užmušti mikroorganizmus, geriau kur pluoštinė medžiaga yra sterilizuojama, veikiant pluoštinę medžiagą spinduliuote, tokia kaip jonizuojanti spinduliuotė.
