1. Burnoje disperguojamos plėvelės vaisto forma, apimanti enalaprilį arba farmaciniu požiūriu priimtiną jo druską ir bent vieną vandenyje tirpų polimerą ir pH didinančio agento efektyvų kiekį.

2. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 1 punktą, kur bent vienas vandenyje tirpus polimeras yra parinktas iš pululano, modifikuoto krakmolo arba jų derinio.

3. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 1 punktą, kur vandenyje tirpus polimeras yra pululano ir modifikuoto krakmolo derinys kiekiu nuo 55 iki 75 % m/m nuo visos plėvelės masės.

4. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 3 punktą, kur santykis tarp pululano ir modifikuoto krakmolo yra nuo 1:1 iki 1:2.

5. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 1 punktą, kur pH didinantis agentas yra NaOH koncentracijos nuo 1 iki 3 % m/m, skaičiuojant nuo visos plėvelės masės.

6. Burnoje disperguojama plėvelė pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur plėvelės pH yra nuo 6,4 iki 6,5.
7. Burnoje disperguojama plėvelė pagal bet kurį ankstesnį punktą, dar apimanti plastifikuojantį agentą, paviršinio aktyvumo medžiagą ir saldiklį.

8. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 7 punktą, kur plastifikuojantis agentas yra glicerolis, paviršinio aktyvumo medžiaga yra polisorbatas 80, o saldiklis yra sacharozė.
9. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 8 punktą, kur glicerolio koncentracija yra nuo 5 iki 10 % m/m, polisorbato 80 koncentracija yra nuo 4 iki 6 % m/m, o saldiklio koncentracija yra nuo 4 iki 7 % m/m, skaičiuojant nuo visos plėvelės masės.
10. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 7 arba 8 punktą, kur burnoje disperguojama plėvelė gali apimti dar bent vieną priedą, parinktą iš grupės, susidedančios iš užpildų, plastifikuojančių agentų, antrojo saldiklio, rūgštinio agento, kvapiklio, emulsiklio, antioksidanto, pigmento ir šaldančio agento.

11. Burnoje disperguojama plėvelė pagal bet kurį ankstesnį punktą, kur plėvelės dydis yra nuo 1 iki 10 cm2.

12. Burnoje disperguojamos plėvelės gamybos būdas, apimantis šias pakopas:

- pradinių medžiagų dozavimas ir svėrimas;

- enalaprilio maleato, vandenyje tirpių polimerų derinio, pH didinančio agento, paviršinio aktyvumo medžiagos, plastifikuojančio agento, saldiklio ir vandens sumaišymas azoto atmosferoje vakuminiame maišytuve iki susidarant homogeniškam liejimo tirpalui;
- tirpalo liejimas ant popieriaus, vienoje pusėje padengto PE/silikonu, ir tirpalo džiovinimas 40 °C temperatūroje 4 valandas;

- plėvelės ritės supjaustymas ir pavertimas standartinės dozės maišeliais;

- maišelių pakavimas antrinėje laminuotos folijos, skirtingų spalvų pagal dozės stiprumą, pakuotėje.
13. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 1 punktą, skirta hipertenzijos gydymui vaikų populiacijoje.

14. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 13 punktą, kur vaikų populiacija yra nuo 1 iki 18 metų amžiaus.

15. Burnoje disperguojama plėvelė pagal 13 punktą, kur minėta plėvelė įvedama pacientui, kuriam to reikia, kiekiu, ne didesniu nei 0,5 mg/kg kūno masės.

