1. Brandintas kolagenas, gaunamas pateikiant izoliuotą kolageną, užšaldant izoliuotą kolageną, dehidratuojant užšaldytą kolageną ir dehidratuoto kolageno brandinimą, kur brandintas kolagenas apima dehidratuotą kolageną laikomą:

a. bent 40 °C temperatūroje, bent šešias savaites arba

b. bent 65 °C temperatūroje, bent vieną savaitę, arba

c. bent 30 °C temperatūroje, bent du mėnesius. 

2. Subrandintas kolagenas pagal 1 punktą, kur dehidratuotas kolagenas laikomas esant bent 40 °C temperatūrai, bent šešias savaites, esant santykiniam drėgnumui, mažesniam nei 80%.

3. Subrandintas kolagenas pagal 1 punktą, kur dehidratuotas kolagenas laikomas esant 40 °C temperatūrai šešias savaites.

4. Subrandintas kolagenas pagal 1 punktą, kur dehidratuotas kolagenas laikomas esant 40 °C temperatūrai du mėnesius, keturis mėnesius arba šešis mėnesius.

5. Subrandintas kolagenas pagal 3 arba 4 punktą, kur dehidratuotas kolagenas yra laikomas esant 75% santykiniam drėgnumui.

6. Kompozicija, apimanti subrandintą kolageną pagal bet kurį iš ankstesnių punktų.

7. Kompozicija pagal 6 punktą, papildomai apimanti vaistą.

8. Kompozicija pagal 7 punktą, kur vaistas yra gentamicinas, bupivakainas arba jo druska arba provaistas.

9. Kompozicija pagal 8 punktą, kuri yra kempinės formos.

10. Kompozicija pagal bet kurį iš 6-9 punktų, skirta naudoti kaip vaistas.

11. Kompozicija pagal bet kurį iš 6-9 punktų, skirta naudoti chirurginių adhezijų gydymui arba prevencijai.

