[bookmark: referatas]Badomų adatomis neaustinių medžiagų iš termoplastinių pluoštų gavimo būdas, kuriam esant tiekiamas iš verpimo įrenginio karšinys prieš badant adatomis termiškai paviršiuose sukabinamas ir sumaišomas su riebalikliu.
