1. Polimeras, apimantis
bent penkias polimerines atšakas, kurių kiekviena apima monomerų visumą, kurių kiekvienas nepriklausomai parinktas iš grupės, susidedančios iš metakrilato, akrilato, akrilamido ir metakrilamido, kur kiekvienas monomeras apima hidrofilinę grupę;

iniciatoriaus fragmentą, prijungtą prie kiekvienos polimerinės atšakos proksimaliniu galu, kur iniciatoriaus fragmentas yra tinkamas radikalinei polimerizacijai; ir
galinę grupę, prijungtą prie kiekvienos polimerinės atšakos distaliniu galu,

kur bent vienas iš iniciatoriaus fragmentų ir galinė grupė apima jungiančiąją grupę, ir polimero didžiausia molekulinė masė yra didesnė nei 50 kDa, kaip išmatuota daugiakampe šviesos sklaida, ir polidispersiškumo indeksas yra mažesnis nei 1,5, kaip nustatyta gelinės filtracijos chromatografija.

2. Polimeras pagal 1 punktą, kur kiekviena hidrofilinė grupė apima cviterjoninę grupę.

3. Polimeras pagal 2 punktą, kur kiekviena cviterjoninė grupė apima fosforilcholiną.

4. Polimeras pagal 1 punktą, kur polimero polidispersiškumas yra mažesnis nei 1,2.

5. Polimeras pagal 1 punktą, kur polimeras turi 9 arba 12 polimerų atšakų.

6. Polimeras, kurio formulė:
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kur
R1 yra parinktas iš grupės, kurią sudaro H, LG1 ir L3-LG1;

kiekvienas M1 ir M2 yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro metakrilatas, akrilatas, akrilamidas ir metakrilamidas;

kiekvienas iš G1 ir G2 yra kiekvienas nepriklausomai hidrofilinė grupė;

kiekvienas I ir I’ nepriklausomai yra iniciatoriaus fragmentas, toks, kad I-I' derinys būtų iniciatorius I1, skirtas M1 ir M2 polimerizacijai radikalinės polimerizacijos būdu;

kitu atveju, kiekvienas I’ yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro H, halogenas ir C1-6 alkilas;

kiekvienas iš L1, L2 ir L3 nepriklausomai yra jungtis arba jungtukas;

kiekvienas LG1 yra jungiančioji grupė;

apatiniai indeksai x ir y1 kiekvienas nepriklausomai yra sveikasis skaičius nuo 1 iki 1000;

kiekvienas apatinis indeksas z nepriklausomai yra sveikasis skaičius nuo 0 iki 10; ir
apatinis indeksas s yra sveikasis skaičius nuo 5 iki 100,

kur polimero didžiausia molekulinė masė yra didesnė nei 50 kDa, kaip išmatuota daugiakampe šviesos sklaida, ir polidispersiškumo indeksas yra mažesnis nei 1,5, kaip nustatyta gelinės filtracijos chromatografija.

7. Polimeras pagal 6 punktą, kur kiekviena hidrofilinė grupė apima fosforilcholiną.
8. Polimeras pagal 6 punktą, kur polimero formulė yra:
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kur
R2 yra parinktas iš grupės, kurią sudaro H ir C1-6 alkilas; apatinis indeksas n yra sveikasis skaičius nuo 1 iki 12; ir PC yra fosforilcholinas.

9. Polimeras pagal 6 punktą, kur iniciatoriaus I1 formulė yra:
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kur
kiekvienas I’ yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro halogenas, -SCN ir -NCS;

L4 ir L5 kiekvienas nepriklausomai yra jungtis arba jungtukas, taip, kad vienas iš L4 ir L5 būtų jungtukas;

C yra bazinė grupė;

LG2 yra jungiančioji grupė; ir
apatinis indeksas p yra nuo 5 iki 20; ir
kiekvienas R3 ir R4 yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro H, CN ir C1-6 alkilas.

10. Polimeras pagal 9 punktą, kur iniciatorius I1 yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro:
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ir
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11. Polimeras pagal 6 punktą, kurio formulė parinkta iš grupės, kurią sudaro:
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kur PC yra fosforilcholinas.

12. Polimeras pagal 11 punktą, kur:

R1 yra parinktas iš grupės, kurią sudaro LG1 ir L3-LG1;

L3 yra -(CH2CH2O)1-10-; ir
LG1 yra parinktas iš grupės, kurią sudaro maleimidas, acetalis, vinilas, alilas, aldehidas, -C(O)O-C1-6 alkilas, hidroksilas, diolis, ketalis, azidas, alkinas, karboksirūgštis ir sukcinimidas, pasirinktinai, kur kiekvienas LG1 yra nepriklausomai parinktas iš grupės, kurią sudaro:

hidroksilas, karboksilas, vinilas, viniloksi, alilas, aliloksi, aldehidas, azidas, etinas, propinas, propargilas, -C(O)O-C1-6 alkilas,

[image: image17.emf]
[image: image18.png]



13. Didelės MM polimero paruošimo tirpale būdas, apimantis:

pateikimą fosforilcholino turinčio monomero ir tirpiklio, kur monomeras yra parinktas iš grupės, kurią sudaro metakrilatas, akrilatas, akrilamidas ir metakrilamidas;

pateikimą mišinio, apimančio šakotąjį halogenintą iniciatorių, katalizatorių ir ligandą,; ir
monomero ir tirpiklio kontaktavimą su mišiniu, esant tokiomis sąlygomis, kad įvyktų atomo pernešimo radikalinė polimerizacija ir gaunasi kaip vienalytis tirpalas be nuosėdų, tokiu būdu susidarant polimerui, turinčiam mažiausiai 5 polimero atšakas, kurio didžiausia molekulinė masė yra didesnė nei 50 kDa, kaip išmatuota daugiakampės šviesos sklaidos būdu, ir polidispersiškumas mažesnis nei 1,5, kaip nustatyta gelinės filtracijos chromatografija.
14. Būdas pagal 13 punktą, kur katalizatorius yra vario bromidas.

15. Būdas pagal 13 punktą, kur ligandas yra 2,2’-bipiridilas.

16. Būdas pagal bet kurį iš 13 - 15 punktų, kur tirpiklis yra alkoholis.

17. Būdas pagal bet kurį iš 13 - 16 punktų, kur polimero polidispersiškumas yra mažesnis nei 1,2.

18. Būdas pagal 13 punktą, kur polimeras turi 9 arba 12 atšakų.

