1. Kompozicija, apimanti cetroreliksą ir polimerą, kai minėtas polimeras apima poli-pieno-ko-glikolio rūgštį (PLGA), esant laktido ir glikolido moliniam santykiui tarp 50:50 ir 100:0, kur cetrorelikso esamas kiekis yra 5 % - 90 % nuo minėtos kompozicijos masės, ir minėto polimero esamas kiekis yra 10 % - 50 % nuo minėtos kompozicijos masės, ir kur minėta kompozicija geba pratęsti cetrorelikso atpalaidavimą į subjekto organizmą laiko tarpą, svyruojantį nuo 1 mėnesio iki 6 mėnesių.

2. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija geba atpalaiduoti cetroreliksą daugiau nei 90 dienų.

3. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija yra hirogelio pavidale.

4. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija yra taki kompozicija.

5. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėta kompozicija yra implanto pavidale.

6. Kompozicija pagal 1 punktą, kur minėtoje PLGA laktido masės santykis su glikolido mase yra 55:45, 60:40, 65:35, 70:30, 75:25, 80:20, 85:15, 90:10 arba 95:5.

7. Kompozicija pagal 1 punktą, papildomai apimanti tirpiklį.

8. Kompozicija pagal 7 punktą, kur minėtas tirpiklis yra polinis aprotoninis tirpiklis.

9. Kompozicija pagal 8 punktą, kur minėtas tirpiklis yra N-metil-2-pirolidonas.

10. Kompozicija pagal 7 punktą, kur minėto tirpiklio esama koncentracija svyruoja nuo 10 % iki 30 % (m/m).

11. Kompozicija pagal 7 punktą, kur minėta PLGA apima lygias dalis laktido ir glikolido.

12. Kompozicija pagal 7 punktą, kur minėta PLGA apima 75 % laktido ir 25 % glikolido.

13. Kompozicija pagal 7 punktą, kur minėta PLGA apima lygias dalis pirmojo ir antrojo polinero kompozicijos, kur minėta pirmoji polimero kompozicija apima lygias dalis laktido ir glikolido, o minėta antroji polimero kompozicija apima 75 % laktido ir 25 % glikolido.

14. Kompozicija pagal 13 punktą, kur polimero esama koncentracija svyruoja nuo 20 % iki 40 % (m/m).

15. Kompozicija pagal 7 punktą, papildomai apimanti druską; kur minėta druska yra Ca pamoatas, Na oleatas arba Ca citratas.
