1. Injekcinė mikrodalelių vaisto forma, apimanti mikrodalelę, įskaitant naltreksoną ir biologiškai skaidų polimerą, kur biologiškai skaidus polimeras yra poli(laktido-ko-glikolidas), kurio laktido : glikolido santykis yra 85 : 15, ir kur sulėtintas naltreksono atpalaidavimas trunka ilgiau nei 4 savaites ir iki 100 dienų.

2. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur sulėtintas naltreksono atpalaidavimas trunka maždaug nuo 8 savaičių iki maždaug 12 savaičių.

3. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur naltreksonas yra laisvos bazės, druskos, solvato, kokristalų arba jų derinių pavidalo.

4. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur maždaug 20-40 % (m/m) naltreksono yra mikrodalelės.

5. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur biologiškai skaidaus polimero skaitinė vidutinė molekulinė masė yra nuo 50 000 iki 150 000 daltonų.

6. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur mikrodalelė yra įvedama biologiškai suderinamame nešiklyje, įskaitant nešiklį vandens pagrindu, nešiklį aliejaus pagrindu arba jų derinį, kur pasirinktinai: 
(i) kur nešiklis vandens pagrindu apima toniškumo agentą, tokį kaip natrio chloridas, klampumą didinantį agentą, tokį kaip natrio karboksimetilceliuliozė, drėkiklį, tokį kaip polisorbatas, arba jų derinius; ir (arba)
(ii) kur aliejaus pagrindu pagamintas nešiklis apima žemės riešutų aliejų, sezamo aliejų, medvilnės sėklų aliejų arba jų derinius.

7. Mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, kur mikrodalelių dalelių dydis yra ribose nuo 25 iki 125 µm.

8. Injekcinė mikrodalelių vaisto forma pagal 1 punktą, skirta panaudoti ligų, susijusių su piktnaudžiavimu opioidais arba perdozavimu, priklausomybe nuo alkoholio arba skausmu, gydymui arba profilaktikai.

9. Injekcinių mikrodalelių vaisto formos pagal 1 punktą gamybos būdas, apimantis:
(a) pirmosios fazės, apimančios polivinilo alkoholį ir pirmąjį tirpiklį, ir antrosios fazės, apimančios biologiškai skaidų polimerą, naltreksoną ir antrąjį tirpiklį, sumaišymą tam, kad būtų pagamintas mišinys, kur biologiškai skaidus polimeras yra poli(laktido-ko-glikolidas), kur laktido : glikolido santykis yra 85 :15; ir
(b) mišinio ekstrahavimo vandeniu arba vandeniniu tirpalu procesas tam, kad būtų gautos mikrodalelės.

10. Būdas pagal 9 punktą, kur pirmasis tirpiklis apima mažiausiai vieną, pasirinktą iš grupės, susidedančios iš vandens, dichlormetano benzilo alkoholio ir etilo acetato.

11. Būdas pagal 9 punktą, kur antrasis tirpiklis apima mažiausiai vieną, pasirinktą iš grupės, susidedančios iš dichlormetano, benzilo alkoholio ir etilo acetato.

12. Būdas pagal 9 punktą, kur vandeninis tirpalas apima mažiausiai vieną, parinktą iš grupės, susidedančios iš polivinilo alkoholio, dichlormetano, benzilo alkoholio ir etilo acetato.

13. Būdas pagal 9 punktą, kur būdas papildomai apima (c) papildomo mikrodalelių ekstrahavimo proceso su etanolio vandeniniu tirpalu atlikimą po (b) ekstrahavimo proceso atlikimo, 
pasirinktinai kur būdas papildomai apima mikrodalelių džiovinimą, kur džiovinimas atliekamas po (b) ekstrahavimo proceso, po tolesnio (c) ekstrahavimo proceso arba po kiekvieno (b) ir (c).
