[bookmark: referatas]Gaunamos funkcines grupes turinčio polimero mikrodalelės su dalelių skersmeniu 200-400  A ir naudojamos įvairiose srityse flokuliacijos pagreitinimui ir suspenduotų kietų medžiagų dispersijų sutirštėjimui.
