Propolio tepalas, susidedantis iš polietilenoksido 1500 ir polietilenoksido 400,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į jo sudėtį įvestas propolio ekstraktas, o komponentų sudėtis yra tokia, g:
Propolio ekstraktas


10,

Polietilenoksidas 1500


22,

Polietilenoksidas 400


iki 100.

