Odų minkštinimo būdas šliejant cikle,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinio ryšio jėgas tarp odos struktūrinių elementų sumažina odą šliejant nuo 5 iki 40 laipsnių kampu, o šlyties periodų skaičius yra nuo 2 iki 5.

