Odų slankumo nustatymo būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bandinį tolygiai tempia pneumatiniu sferiniu dviašiu įtaisu odos tampriųjų deformacijų ribose iki santykinio išsitempimo nuo 0,5 iki 3,0 (, o slankumą apskaičiuoja įvertinus slėgį, kurio poveikyje buvo pasiektas apskaičiuotas išsitempimas.

