[bookmark: referatas]Kompozicija, apimanti (i) aromatinio poliesterio dervą ir (ii) polidieną, kur daugiau negu 20 molių procentų minėto polidieno mer vienetų turi 1,2 mikrostruktūrą arba jo hidrintą liekaną.
