1. Batų gamybos būdas apimantis: pirmosios formos iš kietos medžiagos panaudojimą, kai batas sudarytas iš viršutinės dalies, sujungimo elemento ir pado, kur sujungimo elementas ir padas sujungiami su viršutine dalimi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja antrąją formą, turinčią įdubą, o batą gauna ertmėje, kur antroji forma perduoda ultragarso šiluminę energiją į sujungimo elementą ir padą.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo elementas yra pagamintas iš termoplastinės medžiagos.
3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad padas yra pagamintas iš termoplastinės medžiagos.

