1. Odų plikinimo būdas, vykdomas naudojant medžiagą, pasižyminčią redukuojančiomis savybėmis ir medžiagą, sudarančią šarminę terpę,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip medžiagą, sudarančią šarminę terpę, naudoja NaAlO2. 

2. Odų plikinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dedama 1-3 % NaAlO2.
